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研究成果の概要（和文）：はじめに，載荷実験に適用する損傷量計測システムの開発を進め，予備的検討として
RC造スラブを有するS造部分架構の実大動的載荷実験，RC造壁の静的載荷実験を実施した。汎用アクションカム
を用いた計測装置（固定具）の開発し，損傷量（ひび割れ幅－ひび割れ長さの組み合わせ量：ひび割れ幅分布モ
デル）が部材角の増大に応じてどのように変化するかを計測した。その際，一般画像処理によるひび割れ検出だ
けでなく，A.I.を用いたひび割れ検出技術の特性についても検証した。従来より簡便法による損傷量進展評価が
検討されてきた柱・梁部材だけでなく，壁部材を対象とした簡易損傷量評価手法を開発し，その精度を検証する
ことができた。

研究成果の概要（英文）：The development of a damage measurement system to be applied to loading 
tests was carried out. As a preliminary study, full-scale dynamic loading tests of an Steel 
structure  sub-assemblies with RC slab and static loading tests of RC walls were conducted. A 
measurement device using a not-expensive action cam was developed to measure how the amount of 
damage, that is the combination of crack width and crack length named as "crack width distribution 
model", changes as the member drift-ratio increases. In this research, the characteristics of crack 
detection techniques using A.I. as well as general image processing were verified. A simple damage 
evaluation method was developed for wall members as well as for column and beam members, for which 
the evaluation of damage propagation by a simplified method has been studied in the past, and the 
accuracy of the method was verified.

研究分野： 建築構造・材料

キーワード： 鉄筋コンクリート　ひび割れ　損傷量　深層学習
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研究成果の学術的意義や社会的意義
RC部材の地震損傷を簡易なモデルで推定する手法を提案し，「ひび割れ幅－ひび割れ長さ」関係を「ひび割れ幅
分布関数」として対数正規分布でモデル化し，計算負荷の小さい方法で部材損傷量（ひび割れ幅，ひび割れ長
さ）を推定する方法を確立した。また，推定手法の精度検証にあたって，A.I.を用いた画像処理技術に基づく損
傷量計測・評価技術に関する近年の研究動向を踏まえ，A.I.を用いた損傷量評価における撮影環境条件および解
析フローを提案し，経年劣化損傷と地震損傷を区別して評価する技術を開発した。これらの技術は，ユーザー指
向型の性能評価型設計，特に修復性能評価の普及・促進に資する基盤技術となり得るものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 

地球環境問題や経済合理性の観点から，建築構造物をすぐに取り壊すのではなく，長期に渡り

補修しながら使用し続けるための社会的要求が高まっている。日本のように，たびたび大きな地

震に襲われる地震頻発国においては，耐震設計において建築構造物の安全性能の検証だけでな

く，修復性能を適切に評価することが重要な課題となる。特に，鉄筋コンクリート構造物の損傷

量（ひび割れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積等の）評価は，修復性能評価および修復費用計算にお

いて重要な要素技術となる。そのため，鉄筋コンクリート構造物の損傷量データの収集と評価手

法の開発が進められつつあるが，多くはひび割れ幅のみに着目した研究であった。一方，実地震

被害では，ひび割れ幅に対して適切な補修工法を選択するだけでなく，補修対象がどれくらいの

量になるかを評価することで，修復性能評価（修復費用評価）につながるが，ひび割れ全量（ひ

び割れ幅だけでなくひび割れ長さを含む量）に着目すると，実験室で計測されたひび割れ量より

も，被害調査時に観察されるひび割れ量の方が少ない事例が多くあることが分かっている（写真

－1）。そこで，新たに損傷量を適切に予測・評価する技術および手法を開発することで，実地震

におけるひび割れ発生・進展メカニズムを解明する必要があると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－1 実地震と実験室でのひび割れ進展状況の違い 
 
２．研究の目的 
 

本研究の目的を端的に表すと，実地震を想定した外力作用条件における鉄筋コンクリート造

建築構造部材の損傷量進展メカニズムを解明し，損傷量評価手法へと展開させることである。 

特に，建物中の見付面積の大きさから損傷量評価に大きな影響を与えると考えられる鉄筋コ

ンクリート造壁部材に目を向けると，実験時に損傷量計測にかかる労力が甚大なこともあり，損

傷量推定・評価手法に関する実験的研究は柱・梁部材ほど多くはない。また，特殊な有限要素解

析や剛体ばねモデル解析による鉄筋コンクリート造（RC 造）壁部材のひび割れ進展評価につい

ての高度な研究も行われているが例えば(1)，一般的な建築物の構造設計に修復性能評価を普及させ

るためには，より簡便な損傷量推定手法の確立が必要である。 

そこで本研究では，(1)損傷量計測に甚大な労力をかけずに済むよう画像処理技術（および A.I.）

を用いた損傷量自動計測システムを開発すること，(2)RC 造柱・梁部材だけでなく RC 造壁部材

も対象に，ひび割れ幅－ひび割れ長さ関係を表わす「ひび割れ幅分布特性」を実験結果からモデ

ル化し，計算負荷の小さいの簡便な解析手法から得られる工学量をもとに損傷量を推定する手

法を提案すること，を研究の目的とした。 
 

東北地方太平洋沖地震 2011 熊本地震 2016 静的繰返し載荷実験 

実地震でのひび割れは集中する 実験室でのひび割れは分散する 

非定常変位静的載荷実験 



３．研究の方法 
 

鉄筋コンクリート部材の地震損傷量進展の実態を把握するため，第一段階として画像処理お

よび A.I.（ディープ・ラーニング）を用いた損傷量計測手法技術を開発することとした。具体的

には，汎用光学機器（いわゆるデジタルカメラ）を用いた計測装置と画像処理技術を組み合わせ

て，RC 造スラブを有する鉄骨造部分架構の実大動的載荷実験および RC 造壁の静的載荷実験に

当該システムを適用することにした。損傷量の画像計測を通して，ひび割れ幅－ひび割れ長さの

組み合わせ量（ひび割れ幅分布モデル）が外力作用に応じてどのように変化するかを計測し，ひ

び割れ幅分布モデルの構築を試みた。また，一般画像処理によるひび割れ検出だけでなく，A.I.

を用いたひび割れ検出技術の特性についても検証し，A.I.を用いた損傷量評価における撮影環境

条件および解析フローを提案した。 

続いて，第二段階として RC 部材の地震損傷を簡易なモデルで推定する手法を提案し，「ひび

割れ幅－ひび割れ長さ」関係を「ひび割れ幅分布関数」として対数正規分布でモデル化し，計算

負荷の小さい方法で部材損傷量（ひび割れ幅，ひび割れ長さ）を推定する方法を検討した。この

推定方法の検証にあたっては，第一段階で開発した技術により計測された損傷量（およびそのモ

デル）との比較により実施した。 
 
４．研究成果 
 

はじめに，画像処理および A.I.（ディープ・ラーニング）を用いた損傷量計測手法技術を開発

し，RC 造壁部材および RC 造梁部材を対象とした実験損傷画像に適用した結果を示す。損傷量

計測の画像処理フローを図－1 に，検討対象例として，RC 造壁部材試験体配筋図を図－2 に，

RC 造梁試験体配筋図を図－3 に示す。当初研究目的に掲げていた実大試験体だけでなく，開発

した損傷量計測手法では，縮小試験体に対しても高精細なひび割れ量評価が可能となった。 

 

 
 

図－1 損傷量計測フロー    図－2 計測対象試験体（壁）  図－3 計測対象試験体（梁） 

 

ひび割れ幅－ひび割れ長さ関係を対数正規分布でモデル化した「ひび割れ幅分布特性」を各部

材に対して求めたところ，壁部材では図－4 を，梁部材では図－5 となる結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 ひび割れ幅分布特性（壁部材）   図－5 ひび割れ幅分布特性（梁部材） 



 

損傷量計測手法の開発とあわせて，特に，その適用範囲や

適用限界についても検討を行った。まず一般画像処理による

損傷量計測の精度は，主に二値化閾値の設定に大きく依存す

ることが分かった。その具体例として，図－4 の壁部材が

1/200rad.時に生じたせん断ひび割れについて，図－6 に示す

斜め方向座標軸上に投影したひび割れ位置ごとのひび割れ

幅を図－7 に示す。二値化閾値を Otsu 法に従い定めた場合

（黒線）は最大 1.3mm 近いひび割れ幅を示したが，目視計

測された最大ひび割れ幅（0.4mm）に合うように二値化閾値をキャリブレーションすると，今度

はひび割れの検出漏れが生じて，ひび割れ長さが減少する結果となった（図－8 の薄墨線）。 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 各ひび割れのひび割れ幅（1/200rad.時） 図－8 閾値によるひび割れ幅分布関数の変化 

 

一方，A.I.を用いた損傷量計測手法では，入力

画像の解像度（空間分解能）に計測精度が大き

く依存することが分かった。A.I.を用いた損傷量

計測手法に用いる精度評価指標には複数ある

が，評価したい内容に応じて Recall や Accuracy，

IoU などの指標を使い分ける（図－9）。 

A.I.を用いた損傷量評価において，被災度判定

などで損傷を見落とさないよう安全側に評価することが求められる場合の，最適な撮影環境を

調査したところ，対象とする損傷度ごとに表－1（損傷度Ⅰ対象）および表－2（損傷度Ⅱ対象）を

得た。また，地震ひび割れを，それ以外の（経年劣化などの）ひび割れと見分ける技術について 

 

表－1 必要な撮影環境条件（損傷度Ⅰ）   表－2 必要な撮影環境条件（損傷度Ⅱ） 

 

 

 

図－9 A.I.を用いたひび割れ検出技

術における検出精度算出例 

図－6 ひび割れ位置特定座標軸 

True Positive (TP) = 1102 
True Negative (TN) = 85755 
False Positive (FP) = 422 
False Negative (FN) = 2721 

Accuracy = 96.51% 
IoU = 25.96% 



検討したところ，地震発生前から生じている

古いひび割れについて Detection 技術によっ

てプリプロセス除去をすることで，地震発生

時に生じた新しいひび割れを Segmentation

技術により精度よく領域抽出できることが

確認された。 

最後に，RC 部材の地震損傷を簡易なモデ

ルで推定する手法，特に，RC 造壁部材の簡

易損傷量推定手法について，Collins ら(2)が

提案した修正圧縮場理論とひび割れ幅分布

特性およびひび割れ発生メカニズムを用い

て各変形状態における損傷量を推定する簡

便手法を提案した。解析フローを図－10 に

示す。前述の損傷量計測手法で得られた実

験結果との比較を通し，提案手法によるひ

び割れ量評価の精度検証をしたところ，ひ

び割れ間隔の変化をとらまえることで，ひ

び割れ間隔・本数に応じて，ひび割れ幅，長

さの進展（推移）を概ね推定することができ

た（図－11，図－12，図－13）。本研究の損

傷量進展を表す損傷量評価手法により，修

復性能評価を汎用技術として普及させるた

めの基盤技術を提示することができた。 

なお，当該研究活動を軸に，国際共同研究

活 動 （ JSPS-NSFC Joint Research Project, 

"Rapid Post-quake Estimation of Structural 

Damage and Performance based on Modern 

Image Processing Technology"）における技術

交流(3), (4) および成果発表(5)を展開すること

になり，本研究が世界的にも注目すべき技

術の一端を担うものであることを示した。 
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図－11 部材角－平均ひび割れ間隔関係 

図－12 部材角－最大ひび割れ幅関係 

図－13 部材角－ひび割れ総長さ関係 
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図－10 RC 造壁部材の簡易損傷量推定手法 
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