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研究成果の概要（和文）：誘電分光法により潤滑グリースを構成する基油と増ちょう剤のダイナ

ミクスを評価した．基油と増ちょう剤の誘電緩和はそれぞれが独立して現れることが明らかと

なった．誘電緩和挙動とレオロジー特性との比較により，潤滑グリース中に存在する基油の誘

電緩和時間の温度依存性は，潤滑グリースの動的粘弾性やクリープ特性の温度依存性と非常に

類似していることが明らかとなった．増ちょう剤の誘電緩和とレオロジー特性との間には明ら

かな相関は認められなかった． 

 
研究成果の概要（英文）：Molecular dynamics of base oil and thickeners in the lubricating 

greases had been investigated with dielectric spectroscopy. Dielectric relaxations of base oil 

and thickener were observed independently. From the comparison of dielectric relaxation 

behavior and rheological properties of lubricating greases, it was found that temperature 

dependence of dielectric relaxation time of the base oil in lubricating grease is very similar 

with that of dynamic viscoelasticity and creep characteristics of lubricating grease. No 

clear correlation was found between dielectric relaxation of thickener and rheological 

properties of lubricating greases. 
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１．研究開始当初の背景 

 転がり軸受や歯車などの機械要素には，摩
擦低減による省エネルギーの促進，摩耗損傷
によるトラブルの防止，機械要素の寿命の増
加，異物混入の防止などの理由から，潤滑剤
が使用されている．潤滑剤としては，液体で
ある潤滑油のほかに半固体状である潤滑グ

リースも広く使用されている．潤滑システム
を考えた場合，潤滑グリースの使用は給油装
置や密封装置の小型化とコストの削減がで
き，また運転中の給油の手間も少ないため，
液体の潤滑油による潤滑に比べて非常に効
率的である．潤滑グリースは，液体の潤滑油
に金属石けんなどの増ちょう剤と呼ばれる
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物質を加えることにより作られる．潤滑グリ
ースは，増ちょう剤の形成する三次元の網目
構造内に潤滑油が保持され，静置した状態で
は半固体状を呈するが，機械的な変形・せん
断を受けることにより増ちょう剤の網目構
造が部分的に破壊され，潤滑油が網目構造の
内部から放出されることにより潤滑が行わ
れる． 

 潤滑グリースの流動特性は，増ちょう剤の
形成する網目構造の強度とその破壊の程度
に影響を受け，極めて複雑な挙動を示すこと
になる．例えば網目構造の破壊が進むと潤滑
グリース全体としての流動性が増し，見かけ
粘度が低下するが，構造の破壊は時間ととも
に進行するので，見かけ粘度が時間依存性を
示すことになる．潤滑グリースのこのような
性質はチキソトロピー性と呼ばれている．こ
のように潤滑グリースの特異な流動特性は，
増ちょう剤の形成する網目構造と密接な関
係がある．潤滑グリースの研究は，そのほと
んどが軸受寿命への影響などといった実用
研究であり，流動特性などの基礎的な研究に
関するものは少ない．このため増ちょう剤の
網目構造と潤滑グリースの流動特性との関
係については不明な点が多い．現在，潤滑グ
リースの力学特性に関する指標としては，硬
さや軟らかさを表すちょう度と流動に対す
る抵抗の大きさを表す見かけ粘度が用いら
れているが，潤滑グリースの複雑な流動特性
を詳細に示すには不十分であり，新たな指標
の必要性も認識されている．また流動特性は
潤滑特性にも大きく影響を及ぼすため，増ち
ょう剤の形成する網目構造の変化と潤滑グ
リースの流動特性との関係を明らかにする
ことは重要な課題である． 

 

２．研究の目的 

 潤滑グリースの流動特性に関する従来の
研究は，潤滑グリースの力学的応答から増ち
ょう剤の構造変化を類推するものがそのほ
とんどである．しかし他の手法により直接増
ちょう剤分子の動きを捉えることができれ
ば，網目構造の変化をより詳細に検討できる
と考えられる．本研究ではこの手法として誘
電緩和測定を採用することにより，潤滑グリ
ース中の増ちょう剤分子の運動性を評価し，
流動特性との関連について検討を行うこと
が目的である．誘電緩和現象とは，永久電気
双極子モーメントすなわち極性をもった分
子が，外部電場にある有限の時間を要して配
向する現象であり，交流電場を使用すれば誘
電率の周波数依存性として結果が得られる．
分子の動きやすさにより誘電緩和が観測さ
れる周波数域が変化するため，この手法を潤
滑グリースに適用すれば増ちょう剤分子の
運動性を評価することができ，せん断による
網目構造の変化を評価することが可能とな

ると考えられる．測定温度や潤滑グリースに
与えるせん断の違いによる誘電緩和時間の
変化から，増ちょう剤や基油分子の運動性を
評価し，潤滑グリースのレオロジー特性（見
かけ粘度，動的粘弾性，クリープ）との関係
を明らかにすることを目的とする． 

 

３．研究の方法 

(1)測定用潤滑グリースの作製 
数種類の基油と増ちょう剤の組合せによ

り測定用の潤滑グリースを作製した．基油
には無極性の合成炭化水素系潤滑油ポリア
ルファオレフィン(PAO)ならびに有極性の
エステル系合成潤滑油数種を用いた．増ち
ょう剤にはステアリン酸リチウム，12-ヒド
ロキシステアリン酸リチウムならびにジウ
レアの 3種類を使用した． 
 

(2)せん断印加試料の作製 
潤滑グリースの誘電緩和特性へのせん断

履歴の影響を調査するため，円すいころ軸
受(HR32304J)に試料グリースを充填し，室
温で回転数約 1000 rpm．軸荷重 1 kN の条
件で 154 h 運転後の試料を作製した．また
ASTM D 1831 に準拠したロール安定度試験
機により 80 ℃で 48 hせん断を加えた与え
た試料も作製し，潤滑グリースのせん断に
よる構造変化が誘電緩和挙動に与える影響
を調べた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 測定装置概略図 

 



 

 

(3)誘電緩和測定 
 真空容量 75 pFの多層コンデンサの極板間
に測定試料を充填し，LCR メータを用いて周
波数 20 Hzから 2 MHzの範囲で並列等価キャ
パシタンスとコンダクタンスを測定し，比誘
電率と比誘電損率を算出した．測定装置の概
略図を図 1に示す．測定は-80 ℃から+70 ℃
の範囲で温度を変化させて実施し，増ちょう
剤と基油の誘電緩和時間の温度依存性を調
べた． 
 
(4)レオロジー測定 

応力制御型レオメータを使用して試料グ
リースの見かけ粘度，動的粘弾性およびクリ
ープ特性を温度を変化させて測定し，これら
の温度特性を誘電緩和時間の温度特性と比
較した． 
 
４．研究成果 
(1) 増ちょう剤による誘電緩和 

無極性基油 PAOと 3種類の増ちょう剤との
組合せにより作製した試料グリースの誘電
緩和測定を行ったところ，12-ヒドロキシス
テアリン酸リチウムを増ちょう剤とする潤
滑グリース(PAO-LHS)のみに明確な誘電緩和 
挙動が確認された．測定結果の一例を図 2に
示す．基油が無極性であること，ならびにス
テアリン酸リチウムもジウレアもともに分
子内に極性基を有することから，12-ヒドロ
キシステアリン酸リチウムグリースで観測
された誘電緩和は，分子内に存在する極性の
大きなヒドロキシル基に起因する緩和であ
ることが分かった．ステアリン酸リチウムや
ジウレアを増ちょう剤とする潤滑グリース
では，緩和強度が小さく誘電緩和挙動が検出
できなかったと考えられた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 ポリアルファオレフィンを基油に用いた 12-ヒド

ロキシステアリン酸リチウムグリースの誘電緩和曲線 

 
(2) 基油による誘電緩和 
基油に有極性のポリオールエステル，増ち

ょう剤に 12-ヒドロキシステアリン酸リチウ
ムを使用した潤滑グリース(POE-LHS)では，
図 3に示すように基油と増ちょう剤の誘電緩
和が独立に観測されることが明らかとなっ
た．低周波数域に増ちょう剤，高周波数域に
基油による誘電緩和が観測される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 ポリオールエステルを基油に用いた 12-ヒドロキ

システアリン酸リチウムグリースの誘電吸収曲線 

 

(3) 誘電緩和時間と各種レオロジー特性の温
度依存性の比較 

極性のポリオールエステルを基油に用い
た 12-ヒドロキシステアリン酸リチウムグリ
ースについて，誘電緩和時間の温度依存性と
各種レオロジー特性の温度依存性の比較を
行った結果を図 4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 ポリオールエステルを基油に用いた 12-ヒドロキ

システアリン酸リチウムグリースの誘電緩和時間とレ

オロジー特性の温度依存性の比較 
 
試料グリースの動的粘弾性の緩和時間お

よびクリープ曲線のシフトファクターの温
度依存性は，グリース中に存在する基油の誘
電緩和時間の温度依存性と非常に類似して
いる．またこれは基油粘度の温度に対する変
化に非常に類似した変化を示すことから，潤
滑グリースの動的粘弾性やクリープといっ
た大変形をともなわないレオロジー特性は，
グリース中の基油の粘性に支配されること



 

 

が明らかとなった．これに対して潤滑グリー
スの見かけ粘度の温度依存性は，グリース中
の基油や増ちょう剤が示す誘電緩和時間の
温度依存性とは異なっていることから，見か
け粘度のような大変形をともなうグリース
のレオロジー特性は，誘電緩和測定からは推
定できないことがわかった． 
 
(4) 増ちょう剤の違いが潤滑グリース中の基

油の誘電緩和挙動に及ぼす影響 
 有極性のポリオールエステルを基油に用
い，異なる増ちょう剤を使用して作製した潤
滑グリースの基油が示す誘電緩和測定を行
った結果，誘電緩和時間の温度依存性は測定
誤差範囲内で一致し，増ちょう剤の違いはグ
リース中の基油の誘電緩和挙動にほとんど
影響を及ぼさないことが明らかとなった． 
 
(5) せん断が潤滑グリースの誘電緩和挙動に

及ぼす影響 
 潤滑グリースへのせん断印加の有無は，潤
滑グリース中の増ちょう剤および基油に起
因する誘電緩和挙動には影響を与えないこ
とがわかった． 
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