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研究成果の概要（和文）：本研究では、一部のリグニンを除去したリグノセルロースを、界面活性剤で処理することに
よって、セルロースフィブリルのナノ・ミクロ構造を変化させることが可能であり、その結果、糖化を高効率化できる
ことを示した。これを実用化するためには、既往の脱リグニン処理との組み合わせが鍵になることに着目し、白色腐朽
菌、またはアルカリ処理との組み合わせの可能性を検討したところ、アルカリ処理との組み合わせにおいて、運転条件
を緩和することができた。さらには、セミバッチ運転方式との組み合わせを検討したところ、糖化効率を著しく改善可
能であることが確認できた。この方法は非常に簡便であり、実用化し易い技術であると考えられる。

研究成果の概要（英文）：In this study, it was shown that treatment of partially delignified lignocellulose
 with surfactant significantly enhanced cellulase's accessibility to cellulose fibrils through the changes
 of cellulose microfibril structure. Since a feasible delignification method is a key for the practical ap
plication of this method, the combination of surfactant treatment with biological delignification using a 
white-rot fungi or alkaline treatment was examined. As a result, the combination of the surfactant treatme
nt with the alkaline treatment allowed the experimental condition to be milder. Hence, a semi-batch saccah
rification and fermentation system with the surfactant treatment was proposed. It was found that the sacch
arfication efficiency was increased during the semi-batch reaction. Moreover, it was expected that the pro
posed concept can be practical due to its simplicity.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、リグノセルロース系バイオマスのバ

イオ燃料やバイオマテリアルへの活用が期
待されている。なかでもセルロースの糖への
転化は重要な役割を担っており、その転化率
や転化速度を既往の方法に比べて著しく向
上することが期待されている。リグノセルロ
ースはリグニン、ヘミセルロース、セルロー
スが強固に絡みあった構造をしているうえ、
セルロース繊維自体もエレメンタリーフィ
ブリル、ミクロフィブリル、マクロフィブリ
ルの三元構造をとることが知られており、こ
のような構造がセルロースの糖化を困難に
している。このためリグノセルロースの強固
な構造を物理-化学的に破壊するための前処
理が長年の研究課題となってきた。前処理に
求められる一般的な役割は①脱リグニン、脱
ヘミセルロースによるアクセス可能なセル
ロース表面の増大②セルロース結晶構造の
非結晶化である。しかし、既往の前処理法ら
は大量な薬剤や高温高圧等の過酷な操作を
必要とし、実用化技術が確立されている状況
には至っていない。 
 
２．研究の目的 
我々はリグノセルロース由来のセルロー

スに、ある種の界面活性剤を少量·長時間作用
させることによりセルロースのナノ·ミクロ
構造に著しい変化が生じ、セルロース内部へ
の糖化酵素の浸透·拡散が容易になることを
発見した。界面活性剤をセルロースミクロフ
ィブリル等に吸着させることにより、そのナ
ノ·ミクロ構造を変化させ、糖化酵素のセル
ロースへの拡散·吸着を促進させ、従来法に
比べて著しく速度も転化率も高い糖化反応
を行い、効率的に発酵収率を向上できる一連
のプロセスを提案することを最終的な目的
としている。 
 
３．研究の方法 
(1)界面活性剤の添加によるセルロースナノ
·ミクロ構造変化の分析 
リグニンの含有量が多い松を用いて既往

のリグニン除去法に従ってリグニン含有量
が異なるリグノセルロース試料を準備した。
さらに比較のため、微結晶セルロース
(avicel)を用いた。前処理後の酵素や生物反
応を考慮して生物毒性の低いかつ取り扱い
が容易で安価な非イオン性界面活性剤を用
いた。界面活性剤によるセルロース構造への
影響を調べるために、SEM、 XRD、 DSC 等の
分析法を用いた。   
 
(2)界面活性剤を用いた前処理の酵素吸着や
糖化速度への影響 
糖化酵素は市販のセルラーゼ(Celluclast 

1.5L)を用いた。糖化酵素による糖化反応を
無視できる温度(0～4℃)で、リグノセルロー
ス試料や 微結晶セルロースへの糖化酵素の
平衡吸着量と吸着速度を計測した。また、吸

着挙動の経時変化を化学工学的に解析し、セ
ルロース内部への糖化酵素の浸透·拡散速度
のオーダーを求めた。リグノセルロースの糖
化実験では酵素糖化反応を実際に行い、還元
糖の生成量を分析した。 
 
(3)実用化を考慮した他の前処理方との組み
合わせについての検討 
 本研究では界面活性剤処理によるセルロー
ス構造変化に着目しているが、界面活性剤処
理だけではリグノセルロース内のセルロー
スへの糖化酵素のアクセシビリティーを大
きく改善することは事実上不可能であろう
と考えている。そこでリグノセルロース内の
セルロースへのアクセシビリティーを改善
可能な従来の前処理法と界面活性剤処理の
組み合わせについて、その有効性を検討した。
具体的には、稲わらを対象バイオマスに設定
し、白色腐朽菌を用いた固体発酵法による脱
リグニン処理と組み合わせた界面活性剤処
理の有効性を評価した。さらに、アルカリ前
処理の添加剤としての効果についても評価
した。 
 
(4)前処理から糖化·発酵までの一連のプロ
セスの設計と有効性の検討 
(1)、(2)、(3)の研究から得られた知見を

に基づき前処理から糖化までの一連のプロ
セスを提案し、その有効性を評価した。 
 

４．研究成果  
(1) 界面活性剤の添加によるセルロースナ
ノ·ミクロ構造変化 
界面活性剤は溶液中の濃度変化や共存質

への吸着等の相互作用により液-固、液-気界
面においての物質移動性を大きく変化させ
る性質を持っている。そのためまず、非イオ
ン性界面活性剤である Tween 20 のリグニン
含有量が異なるリグノセルロース試料(R：
31.2％、P1:25.9％、P2:15.9％、P3:9%、P4：
4.8%)と微結晶セルロース(avicel)、リグニ
ンへの吸着特性を調べた。 

 

図 1 Tween 20 吸着等温泉 

その結果を図 1に示す。Tween 20 はリグニン
への吸着容量はセルロースより高いが、リグ
ニンの存在に関係なく単分子吸着すること



が分かった。P1-4、avicel を 0-8mM の Tween 
20 溶液に液固比 50 として投入し常温で
24-48 時間攪拌しながら構造変化をモニタリ
ングした。リグニン含量の高い P1 と 結晶性
の高い avicel を除くリグノセルロースにお
いて 0.3-3.2 mM の濃度範囲での界面活性剤
処理による細胞壁構造変化が見られた。図 2
は前処理前後の P4 の SEM 写真である。 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 界面活性剤処理前(左)後(右)の様子 

ナノ·ミクロ構造変化を調べるため XRD 分
析を行った。XRD 結果を Scherrer 式を用い
て解析したところ、界面活性剤による細胞壁
の変化はセルロース結晶子サイズに相当す
るエレメンタリーフィブリル(～10nm 程度)
より大きな範囲で起こることが分かった。細
孔の中に存在する水の融点を DSC で測定し
た（図３）。これを Gibbs-Thomson 式により
解析し、界面活性剤処理前後の細孔分布を求
めた（図４）。ここで、各 P1-4 のサンプルに
ついて、界面活性剤処理後のサンプルを
P1T-P4T とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 DSC 分析データ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 4 界面活性剤処理前後の細孔サイズ変化 

この結果から、細胞壁の崩壊によってミクロ
フィブリル間に10-50nmの細孔が新たに形成
されたことがわかった。さらに細胞壁の崩壊
はセルロース還元末端の増加に寄与してい

ることが分かった(図 5)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 還元末端濃度の変化 

 
(2)ナノ·ミクロ構造変化が酵素吸着や糖化
速度への影響 
図 6には構造変化によるセルラーゼの吸着速
度と平衡吸着量の変化を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 酵素吸着速度及び吸着等温泉 

界面活性剤処理で構造が変化したサンプル
においては最大吸着量が処理前のサンプル
のおよそ3倍に増加している。しかし、avicel
においては界面活性剤の効果はほとんど見
られないことがわかった。さらに、半径 rの
円筒形セルロースフィブリルを仮定した吸
着に伴う酵素のセルロースフィブリル内部
拡散モデルを構築し吸着速度を解析したと
ころ、界面活性剤処理で構造が変化したサン
プルにおいては吸着速度が最大880倍速くな
っていた。細胞壁崩壊で形成された 10-50nm
の細孔によってセルラーゼのセルロースフ
ィブリル内部への浸透性が著しく改善され
たと考えられる。しかし、avicel においては
界面活性剤による吸着速度の変化は見られ
なかったことから界面活性剤による平衡吸
着量の低下は外表面のセルラーゼの吸着サ
イトの一部が界面活性剤によって占められ
ているためだと思われる。糖化反応でも同じ
く avicel の場合、界面活性剤処理によって
糖化率が低下された。しかし、界面活性剤処
理で構造が変化したサンプルにおいては糖
化率及び糖化速度が著しく改善されたこと



が分かった。(図 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7 酵素糖化の結果 

これらの結果から界面活性剤処理によって
酵素のセルロースフィブリルへのアクセシ
ビリティーが著しく改善され、効果的な糖化
反応が出来ることが確かめられた。しかし、
界面活性剤によるリグノセルロースの構造
変化のためには先にある程度の脱リグニン
処理を行う必要があることも明らかになっ
た。 
  
 (3)白色腐朽菌及びアルカリ前処理と界面
活性剤の組み合わせによる運転の検討 
 そこで選択的な脱リグニン能力を持つと
言われている白色腐朽菌(P. ostreatus)の一
つであるヒラタケを用いた固体発酵法によ
る脱リグニン処理と連係した界面活性剤処
理の有効性を評価した。対象バイオマスとし
て稲わらを用いた。白色腐朽菌は MEA 斜面培
地（麦芽エキス寒天培地）上で 25℃7日培養
を行った後、麦芽エキス液体培地で同じ条件
で振盪培養を行った。この液体培地をホモジ
ナイザーで均一したものを滅菌済みの稲わ
ら固体培地に接種し、30 日間培養しながら稲
わらの組成をモニタリングした。その結果を
図８に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8 白色腐朽菌処理による稲わら組成の

変化 

白色腐朽菌によって30日間で 凡そ29％のリ
グニンが除去されたのが分かった。30 日培養
した稲わらを陰イオン性界面活性剤である
SDS(sodium dodecyl sulfate)と非イオン性
界面活性剤Tween20で処理した後酵素糖化を
行ったが図9に示されているように糖化促進
までは至らなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 9 30 日培養した稲わらの界面活性剤前

後の糖化反応 

その原因は化学的脱リグニン法に比べ、表面
近傍のリグニンしか除去できないと考えら
れること、またリグニン除去率が十分ではな
かったことに加え、稲わら表皮に多く存在し
ているシリカが糖化酵素の侵入を阻害して
いるためと推察された。(図 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 10 化学的脱リグニン処理した稲わら(左)

と白色腐朽菌で 30 日処理した稲わら(右)の

表面 

次にアルカリ処理との組み合わせについ
ても検討した。アルカリ処理は稲わらに含ま
れているリグニンやシリカを双方同時に除
去可能であるため、草本植物処理に適してい
ると考えられる。界面活性剤をアルカリ処理
時に添加することによってアルカリの使用
量の低減や処理条件の緩和が可能であると
考え、その効果を検討した。稲わらを様々な
濃度の水酸化ナトリウム水溶液(0-1M)に液
固比を 10 で一日間浸した(30℃〜80℃)。添
加剤として用いた界面活性剤は陽イオン性
界 面 活 性 剤 で あ る CTAB(Cetrimonium 
bromide)、陰イオン性界面活性剤である SDS、
非イオン性界面活性剤であるTween20を用い
た。図 11 にその結果の一部を示す。アルカ
リ濃度が0.25M以下では界面活性剤添加によ
る効果は見られなかった。アルカリ濃度が
0.5M 以上の範囲では界面活性剤添加によっ
てリグニン等の非セルロース成分の除去率
が 5-10％程度増加した。また、80℃、
0.5M-NaOH、CTAB0mMにおける除去率と30℃、
5M-NaOH、CTAB1mM における除去率はほぼ同等
であることがわかる。これは CTAB を臨界ミ
セル濃度程度添加することによって、 反応
温度を著しく緩和(具体的には80℃から 30℃
まで)できることにほかならない。このよう



に温度条件の緩和に、界面活性剤は著しく効
果があることがわかった。しかしながら、、
シリカやリグニンの除去のためには、界面活
性剤を添加した場合においても、かなり高濃
度のアルカリ処理を必要とした。このことか
ら、アルカリ添加量(NaOH 添加量)の低減につ
いては、界面活性剤の添加はほとんど効果を
持たないことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 11 界面活性剤添加によるアルカリ処理効

果の変化(左:30℃、右:80℃) 

 
(4)界面活性剤を用いる Semi-batch 糖化 
酵素糖化と発酵はそれぞれ最適反応条件

(pH や温度)が異なるため、糖化反応の後に発
酵を行う逐次糖化発酵プロセスも存在する。
しかしながら、この方法においては、還元糖
生成による糖化反応の劣化(生成物阻害)や
糖生成による微生物増殖速度の制御が困難
であるため、これらの問題を克服可能な同時
糖化発酵法(SSF)が広く利用されている。SSF
は温度に敏感な酵母を使用し、反応温度は通
常 35℃付近に設定される。しかし、50℃付近
において最大活性を有するセルラーゼを
35℃で用いるため、特に反応初期における糖
化反応効率が低下する。図 12 に示されるよ
うに 35 度の反応では酵素投入量が少ない場
合は前処理を行っても初期糖化速度はあま
り向上しないことがわかる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 30 度(左)と 50 度(右)での初期糖化

反応の比較 

ここで SSF において、反応初期における糖化
効率は酵母の成長にとって重要なファクタ
ーであるため、これを補償するために過剰な
セルラーゼの投入は避けられない。また、基
質の濃度が増加するにつれ、セルラーゼがリ
グニンなどの非セルロース成分に吸着され
るため、糖化に寄与するセルラーゼの割合も
低下する。そこで、SSF の運転操作を工夫す
ることで、低濃度のアルカリ処理でも効果的
な糖化・発酵が可能な界面活性剤処理を提案

する。そのアイデアの元となった結果を図 13
に示す。これはバッチ実験における糖化反応
の界面活性剤添加の依存性を示している。こ
の結果からグルコース生産量については、界
面活性剤(Tween20)添加の効果はほとんど見
られない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 13 バッチ法による糖化結果 

しかしながら、初期反応(1h)においては、界
面活性剤の添加によって、セロオリゴ糖類の
生成が増大していることが見て取れる。これ
は、界面活性剤添加によって、セルラーゼの
成分のうちの Endo-glucanase が有効にセル
ロースに作用しているためと推察された。こ
のことを確認するため、バッチ実験後の溶液
のセルラーゼの各種活性を測定した。その結
果を図 14 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 14 界面活性剤による溶液側の酵素活性

やタンパク濃度の変化 

界面活性剤を添加していないコントロール
実験に比べ、明らかに Endo-glucanase の活
性(CMCase)が高くなったことが見て取れる。
このことから、界面活性剤がリグニンの表面
を覆うことで、Endo-glucanase の非生産的吸
着を防ぎ、より有効に基質に作用すると推察
された。このことから、当初より過剰なセル
ラーゼと界面活性剤を添加した上で、継続的
に基質を反応液に添加するセミバッチ反応
形式の採用により、糖化・発酵反応をより効
率化できる可能性がある。そこで、実際にセ
ミバッチ実験を行い、その有効性を検討した。
実験条件は固形物 3.1% 、酵素投入比
35.4FPU/g 条件で運転を開始し、最終的に固
形物 9.6%、酵素投入比 8.8FPU/g になるよう
に基質を 4回に分けて投入させた。運転結果
を図 15 に示す。  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 15 界面活性剤と連係したセミバッチ運

転結果 

セミバッチ方式の採用により、グルコースの
生成が最大 37.5%、セロオリゴ糖類を含めた
糖生成は最大 17%向上した。この結果からバ
ッチ法より界面活性剤処理と連係したセミ
バッチ法の有効性が確かめられた。 
 本研究では一部リグニンを除いたリグノ
セルロースを界面活性剤で処理することで
セルロースフィブリルのナノ·ミクロ構造を
変化させることにより、糖化効率を改善する
ことを見出した。これを実現するためには脱
リグニン処理との連係が鍵となるが、本研究
では白色腐朽菌やアルカリ処理との組み合
わせについての可能性と限界について検討
した。この結果、界面活性剤とセミバッチ法
の組み合わせを検討したところ、糖化効率の
改善が可能であることが確認できた。この方
法は非常に簡便であるため、実用化に近い方
法であると思われる。 
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