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研究成果の概要（和文）：軽元素によって形成される共有結合性ネットワークに着目した新物質開発において、SrPt2S
b2 (Tc=2.1K), Ln2SnC (Tc=5.2K), YRe4Si2 (Tc=3.2K), LuRe4Si2 (Tc=3K), Ba(Cu,Si)2 (Tc=3K)を発見し、超伝導発
現に重要な役割を果たしている電子状態や構造的特徴を明らかにした。共有結合性ワイドバンドギャップ半導体に着目
した研究において、キャリアドープされたAlN超伝導は、組成比のずれによってキャリアドープされて超伝導が発現し
ている可能性を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In this research, we focused on materials having covalent network with light 
elements. We discovered new superconductors SrPt2Sb2 (Tc=2.1K), Ln2SnC (Tc=5.2K), YRe4Si2 (Tc=3.2K), 
LuRe4Si2 (Tc=3K), Ba(Cu,Si)2 (Tc=3K) by searching for new superconductor having covalent network, 
tetrahedron, octahedron and honey comb lattice. And, we cleared main role in these superconductors in 
terms of electronic state and structural feature. In the research of superconductivity in carrier-doped 
AlN, the lattice constants of superconducting samples are longer than that of commercial AlN. We cleared 
that carrier in superconducting AlN samples is doped by extra Al or N.

研究分野： 固体物理

キーワード： ｐ電子系　共有結合　超伝導　窒素化合物　半導体
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図 1: sp 共有結合性ネットワークを基本 

とした p 電子系超伝導. 

１．研究開始当初の背景 

これまでに高温超伝導体を目指して多く
の新物質が開発され、酸化物ペロブスカイト
物質を除くと、その多くが B, C及び Si など
を含有した p 電子系化合物に見受けられる。
これらはその柔軟な sp 結合性に起因して 1
次元的なものから 3次元的な様々なネットワ
ーク形態(図 1)を物質中に形成し、超伝導発
現に重要な役割を果たす。 

近年、正四面体、6 員環、ダイマー構造と

いったネットワークを基本構造とする化合

物において、高い超伝導転移温度(Tc)を有す

る超伝導体が数多く発見されてきた。 

 正四面体構造を有する物質では、近年急速

に注目を集めている LnOFeAs(Ln:ランタノイ

ドTc~55K)、RFe2As2(R:アルカリ金属Tc~30K)、

FePn(Pn: Se, Te Tc~10K)が高い Tc を示す代

表物質である。特に、研究代表者の村中は、

高純度 FeSe の合成と圧力下電気抵抗測定か

ら、FePn4(Pn: P, As, Se)の四面体構造を有

する超伝導物質群の Tcが FePn4四面体の高さ

に依存する振る舞いを実験的に明らかにし

た。 
 6 員環構造、ダイマー構造を基本とする物
質では、研究代表者の村中が発見した MgB2 
(Tc=39K)と Y2C3 (Tc=18K) が、高い超伝導転
移温度を示す代表的な物質として挙げられ
る。基本的には、両物質共に B,C元素によっ
て構成された共有結合バンドに対するキャ
リア注入による金属化・超伝導化という観点
からの解釈が可能であることを電荷密度分
布の評価から実験的に明らかにした。また、
Y2C3では結晶中の C-C ダイマーによる空間反
転対称性の破れに起因した 2ギャップ超伝導
状態が明らかになっており、軽元素化合物に
おける空間反転対称性と物性との相関とい
う切り口を新たに導き出した。研究代表者の
村中はその先駆けとして、p 電子元素のネッ
トワーク形状に着目した新物質開発におい
て、結晶中の空間反転対称性の破れた超伝導
体として Re3B (Tc=4.8K), Re7B3 (Tc=3.3K), 
W7Re13(B,C) (Tc=7.1, 7.3K), Mo7Re13(B,C) 

(Tc=8.3, 8.1K), (Ir,Rh)2Ga9 (Tc=1.95, 
2.25K), Y3Pt4Ge6 (Tc=2.6K)を発見しており、
共有結合性ネットワークの中でも層状(6 員
環)構造・ダイマー構造を柱として、最近の p
電子系新超伝導体開発をリードし、高温超伝
導を生み出す舞台となりうる可能性を示し
てきた。 

また、共有結合性ワイドバンドギャップ半
導体であるダイヤモンドや Si に対して B(ホ
ール)を高濃度ドープすることによって発現
する超伝導が注目を集めている。特に B ドー
プダイヤモンドでは、[111]配向膜の Tc が飛
躍的に上昇し、理論的には B 元素の秩序配列
化によって『室温超伝導』が期待されている
が、格子欠陥や B-H ペア形成によってホール
キャリアの有効的な供給が妨げられている。 

研究代表者の村中は、B ドープダイヤモン
ドの[100]配向膜としては最高レベルの Tc と
なる 5K での超伝導転移を達成し、現在問題
となっているキャリアの有効的な供給方法
に一石を投じる結果を得た。また、ダイヤモ
ンドや Si と同様に共有結合性の強いワイド
バンドギャップ半導体 SiC(3C 型, 6H 型)が
B, Al の高濃度ドープによって超伝導が発現
する(Tc~1.5K)ことを発見した。 
 ワイドバンドギャップ半導体に発現する
超伝導は、共有結合バンドへドープされたホ
ールキャリアと格子系との結合によって発
現する超伝導として、前述の MgB2の超伝導と
統一的に理解できる可能性がある。これらの
系では、ホールキャリアが結合する結晶格子
が非常に高い振動数で振動していることか
ら、キャリア濃度の精密制御による超伝導機
構の解明や未だ発見されていないエレクト
ロンキャリア注入による超伝導化との比較
研究によって、さらに高い超伝導転移温度を
示す新物質開発への指針となる。 
 

２．研究の目的 

本研究では、p電子系化合物における sp共
有結合の形成する多様なネットワーク形態
から生み出される物性を独自の観点から眺
め、軽元素を含む p 電子系化合物における新
規高温超伝導体の創製を目的とした。 
 

３．研究の方法 

本研究の目的を達成するため、p 電子系化
合物における sp 共有結合の形成する多様な
ネットワーク形態を、以下の２つの研究指針 
(1) 共有結合性ネットワークの次元性・伝導
性と超伝導 
(2) 共有結合性ワイドバンドギャップ半導
体の超伝導化 
から眺め、軽元素を含む p電子系化合物にお
ける新規高温超伝導体の創製を目指した。 
 
(1) 共有結合性ネットワークの次元性・伝導
性と超伝導 

(Ba,K)Fe2As2 (Tc=38K)や類縁物質において
『FePn4 四面体内の Fe-Pn の高さが重要なパ



ラメータとなっている』という報告を基に物
質設計を行う。具体的には、RTM2Pn2(R:アル
カリ金属, ランタノイド, TM: 遷移金属, 
Pn: ニクトゲン元素)とその類縁物質を対象
とした TMPn4 正四面体ネットワークの高さの
制御による超伝導発現を目指す。 
 また、他の共有結合性ネットワークとして、
八面体型、6 員環型、層状構造を基本とした
物質を対象とした物質設計を行う。 
 
(2) 共有結合性ワイドバンドギャップ半導
体の超伝導化 

B(ホール)ドープされたワイドバンドギャ
ップ半導体 SiC (Tc=1.5 K)のキャリア濃度の
精密制御と超伝導特性評価を進める。同様の
特徴を有する Bドープダイアモンドや Bドー
プ Si とは異なり、化合物において非常に稀
な第 1種超伝導体であるため、その特異な超
伝導の発現機構に迫る。具体的には、高温高
圧下合成の導入による制御を試み、ドープ領
域の拡張による Tcの上昇や「ホール－エレク
トロン」という対称物性制御を目指す。 
 また、共有結合性が強いワイドバンドギャ
ップ半導体として AlN (バンドギャップ約
6eV)に着目する。現在、試料中の窒素量の変
化によってキャリアがドープされた AlNx の
合成を試みたところ、最高で約 2.8K で超伝
導転移を示唆する大きなマイスナー反磁性
を観測している。現時点では均一な超伝導相
を得ておらず、ホール測定からキャリアの正
負を決定できていないため、均一な試料合成
によるキャリアの特定を目指し、詳細な物性
測定を試みる。 
 
４．研究成果 

本研究では、以下の２つの研究指針から共
有結合性ネットワークを有する化合物に着
目した新規超伝導物質探索を行った。 
(1) 共有結合性ネットワークの次元性・伝導
性と高温超伝導 
 
①Sbによる四面体配位構造を有する SrPt2Sb2 

四面体ネットワークを有する ThCr2Si2型構
造の派生型構造である CaBe2Ge2型構造に着目
した新物質開発において、SrPt2Sb2が Tc=2.1K
の第二種超伝導体であることを発見した(図
2)。物性評価から得られたパラメータを、122
型類縁超伝導物質において報告されている
値との比較(表 1)を行うと、SrPt2Sb2 のデバ
イ温度が最も低い値であると見積もられた
が、これらの超伝導物質における超伝導パラ
メータは概ね同程度の値が得られており、こ
れらの超伝導発現のメカニズムは似通った
ものであることが示唆される。 
 また、電気抵抗率の温度依存性測定から、
室温付近において、温度変化に対するヒステ
リシスを観測した。X 線回折測定からこの温
度付近での構造相転移を示唆する結果を得
ているため、この電気抵抗率におけるヒステ
リシスは構造相転移によるものと思われる

が、具体的な構造の変化については、今後の
詳細な構造解析が必要である。 

 
②層状構造を有する新規炭化物 Lu2SnC 
 層状構造を有する Cr2AlC 型化合物に着目
した新物質開発において、Lu2SnC の合成に成
功し、Tc=5.2K の新規超伝導体であることを
発見した(図 3)。 

 直流磁化の磁場依存性から、本物質が第二
種超伝導体であることがわかり、様々な温度

 

図 2: SrPt2Sb2の電気抵抗率、直流磁化率、 

比熱の温度依存性. 

表 1: 122 型類縁超伝導物質における超伝

導パラメータの比較 

 

 

図 3: 直流磁化率の温度依存性.  

挿入図は、粉末 X線回折パターン. 



下での測定から、下部臨界磁場(Hc1)を 110Oe
と決定した。また、様々な磁場下での直流磁
化率の温度依存性から、上部臨界磁場(Hc2)を
4.5kOe と決定した。これらより得られた GL
パラメータは 9.2 となり、直流磁化の磁場
依存性から得られた第二種超伝導の振る舞
いと整合性のある結果である。また、Hc2 は
4.5kOe であり、予想されるパウリリミット
(HP=95kOe)からは大きく抑制されているため、
本物質の Hc2 は、オービタルリミットによっ
て決定されていると思われる。 

更に、バンド計算による状態密度の評価か
ら、フェルミ面近傍では C元素の寄与が大き
いため、この系における超伝導発現には C が
重要な役割を担っていることを明らかにし
た。また、同様の Cr2AlC 型構造の化合物
M2SnC(M=Ti, Zr, Hf, Nb)と c/aの値を比較す
ると、Lu2SnC より c/a の値が小さい物質
Nb2SnC では Tc=7.8K が、c/a の値が大きな物
質 Ti2SnC, Zr2SnC, Hf2SnC では、超伝導転移
が報告されていないため、Cr2AlC型構造では、
2 次元性が弱まることで超伝導特性が上昇す
ることが示唆される。 
 
③Si による八面体構造を有する YRe4Si2 
 Siによる八面体構造を有する ZrFe4Si2型構
造に着目したところ、YRe4Si2が Tc=3.2K の超
伝導体であることを発見した(図 6)。 

直流磁化の磁場依存性から、本物質が第二
種超伝導体であることがわかり、様々な温度
下での測定から、Hc1を 50Oe と決定した。ま
た、様々な磁場下での直流電気抵抗率の温度
依存性から、温度の冷却・昇温過程、磁場の
上昇・下降課程におけるヒステリシスは観測
されず、第二種超伝導であることを強く示唆
する結果を観測し、Hc2を9500Oeと決定した。 
 更に、バンド計算による電子状態の評価を
行ったところ、フェルミレベル近傍では Re
による部分状態密度の寄与が大きいことを
明らかにした(図 7)。そのため、結晶構造中
の YSi6八面体クラスターよりも、Reによって
構成される四面体クラスターが超伝導発現
に重要な役割を果たしていると考えられる。
この結果を受け、YRe4Si2の Y サイトを Lu に

置換した LuRe4Si2 を合成したところ、Tc=3K
の新超伝導体であることを示唆する結果を
得た。 
 
③Cu-Si 蜂の巣型格子を有する BaCuxSi2-x 
 母物質である BaSi2 は斜方晶系に属するが、 
Si サイトを Cu で置換することにより、
x=0.2-0.8 の領域で、Cu-Si 蜂の巣型格子を
AlB2 型構造となることがわかり、更に、
x=0.2-0.6 の領域で超伝導転移を示すことを
明らかにした(図 8)。 

 また、比熱の温度依存性から、Tcにおいて
明確なとびが観測され、本物質の超伝導がバ
ルクの超伝導を示していることを示唆して
いる。転移温度以下の温度依存性から、
C/Tc=1.31, 2/kBTc=3.55 が得られ、本物質
が弱結合 BCS超伝導体であることを示唆する
結果を得た。 
 これらの結果は、同結晶構造を有する
Sr(Ni,Si)2 (Tc=3K)において観測されている
振る舞いと同様の結果である。そこで、Cu以
外の元素置換物質 Ba(TM,Si)2 (TM=Ag, Au, Ni, 
Pd, Pt)の合成・物性評価を行ったところ、
何れの物質も AlB2型構造をとる Tc=3K程度の
超伝導体となり、TM濃度の上昇と共に Tcが抑
制される結果を得た。本系では、蜂の巣型格
子への元素置換によるキャリア制御という
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図 6: 直流磁化率の温度依存性 
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図 7: 計算された電子状態密度. 

 

図 8: Tcと軸長の Cu濃度依存性. 



よりも AlB2 型構造への構造変化の誘起が超
伝導発現に重要であり、置換元素の濃度の上
昇と共に蜂の巣型格子のランダムネスや層
間距離の収縮による 3次元性を強めることが
超伝導特性を抑制へと繋がることが予想さ
れる。 
 
(2) 共有結合性ワイドバンドギャップ半導
体の高温超伝導化 

 
①キャリアドープされた SiC の超伝導 

高圧下合成を用いた試料合成など、B, Al
ドープ領域の拡張による高 Tc 化を目指した
合成を行ったが、Tcの上昇は確認できなかっ
た。その要因として、常圧下や高圧下の試料
合成では、ある定まった B,Al 置換量である
グレインが合成され、仕込み組成比の制御は
その置換されたグレインが成長させる効果
をもたらし、それが成長し系がクリーンな状
態になることによって超伝導転移を観測で
きていることが予想される。 

また、「ホール－エレクトロン」という対
称物性制御を目指した、窒素置換を試みた試
料合成には成功していない。 
 
②キャリアドープされた AlN 

超伝導転移(Tc=2.8K)を示す AlN 試料は試
料内での不均一性が大きいため、窒素供給源
として BN 粉末を用いた固相反応法による合
成を行った。試料中に不純物である AlB12 が
少量合成されるが、均一に近い AlN 相が合成
され、磁化率評価から弱いながらも超伝導転
移を確認した。また、窒素量の制御と均質超
伝導相の合成を両立する合成手法として、不
活性ガス(Ar, N2)封管した金属管中における
固相反応法を用いた合成を行った。試料中に
不純物が少量合成されるが、磁化率評価から
弱いながらも超伝導転移を確認し、これらの
手法によっても超伝導相を得られることを
見出した。 

AlN 試料における超伝導をその構造パラメ
ータの観点から考えると、結晶格子が拡張さ
れた試料において超伝導転移が観測されて
いることから、Alの N に対する組成比率が 1
より小さな相が合成され、その組成比のずれ
に(AlN1+ or Al1+N)よってキャリアドープさ
れて超伝導が発現している可能性を示唆す
る結果を得た(図 9)。 
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