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研究成果の概要（和文）：化学原料の多くが石油から合成されているが、その可採年数は40年程度と見積もられており
、可採年数がより長い天然ガスなどの資源からの化学原料合成が求められている。天然ガスをアルコールやアルデヒド
などの化学原料へと変換するために、低級アルカン類の部分酸化のための触媒開発が盛んに行われてきたが、低級アル
カン類は強いC-H結合を持つため、従来の触媒では選択酸化生成物を得ることはできない。本研究では、固体酸である
シリカーアルミナのナノ粒子と酸化反応に対し高い触媒活性を持つことが知られているマンガン種を組み合わせて用い
ることで、常温でヘキサンやエタンの選択酸化反応に成功した。

研究成果の概要（英文）：Selective oxidation of lower alkanes, which are main components of natural gas, 
is a critical research topic to be released from the society using oils as a sole chemical resource. A 
highly active catalysts for selective oxidation of lower alkanes has been developed by combining a solid 
acid, mesoporous silica-alumina, and a manganese catalyst. The catalyst successfully catalyzes hexane 
oxidation with H2O2 to 2-hexanone and 2-hexanol.

研究分野： 触媒化学
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