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研究成果の概要（和文）：本研究では、窒化物半導体太陽電池の高効率化を目的として、新規格子整合基板の開発を行
った。具体的には、異種材料である酸化物基板上に、結晶性の高い窒化物半導体薄膜をエピタキシャル成長させ、それ
を剥離した。このプロセスにより、所望の格子定数とバンドギャップを有する窒化物半導体テンプレートを作製するこ
とに成功した。

研究成果の概要（英文）：We have fabricated novel substrates for high-performance nitride semiconductor 
solar cells. The substrates were fabricated via peeling off the high-quality nitride films epitaxially 
grown on lattice-matched oxide substrates. This process has enabled the fabrication of nitride 
semiconductor templates with arbitrary lattice constants and band-gaps.

研究分野： 窒化物半導体結晶成長
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１．研究開始当初の背景 
 
近年、優れた物性を有し、低環境負荷であ

る窒化物半導体の太陽電池応用が盛んに行
われているが、適切な格子整合基板が存在し
ないために、窒化物半導体ベースの太陽電池
の変換効率は 10％を超えないレベルに留ま
っている。 

InGaAlN 混晶は窒化物半導体がとりうる全
ての格子定数・バンドギャップを実現できる
ため、窒化物半導体太陽電池用には究極の基
板であるが（図 1）、現時点ではその作製手法
は確立されていない。窒化物半導体が潜在的
に持つ太陽電池材料としての魅力を開花さ
せるためには、精密エピタキシー技術に立脚
した InGaAlN 基板の開発が必要である。 
研究代表者はこれまでに、窒化物半導体に

格子整合する酸化亜鉛（ZnO）や安定化ジル
コニア（YSZ）などの酸化物結晶を基板とし
て採用し、界面の原子配列制御技術に基づい
て薄膜の高品質化に成功してきた。【参考文
献 ： A. Kobayashi et al., APL(2011), 
PSS(R)(2010), APL(2007)】この薄膜作製技術
を発展させることで、InGaAlN を全組成で高
品質化でき、さらに格子整合酸化物基板から、
薄膜を単離することができれば、それを太陽
電池用の自立基板として利用できる可能性
がある。本研究では、これまでに開発してき
たエピタキシャル成長技術に、新たに薄膜剥
離技術を適用することで、超高品質 InGaAlN
基板を開発する。 
 

 
２．研究の目的 
 
窒化物半導体太陽電池を実用化するため

に、新規基板の開発が求められている。本研
究では、研究代表者がこれまでに開発してき
た精密エピタキシー技術を発展させ、窒化物
半導体太陽電池のための、超高品質基板の開
発を行う。具体的には、窒化物/酸化物界面制
御技術と酸化物剥離技術をもちいて、格子定
数とバンドギャップの自由度が高い InGaAlN
単結晶の高品質化とその自立基板の作製を
行う。 
 

３．研究の方法 
 
（１）パルススパッタ堆積法による超高品質
InGaAlN 結晶のエピタキシャル成長 
本研究では太陽電池用窒化物半導体の材

料パラメータの自由度を向上させるために、
InGaAlN 単結晶の高品質化を行う。ZnO や
YSZ を出発材料（保持基板）として採用する。
ZnO は InGaAlN と同じ結晶構造を有し、格子
定数の近い唯一の化合物である。YSZ は特に
In 組成の高い窒化物半導体に格子整合性が
高い結晶である。研究代表者は、研究会支持
点において、ZnO 基板上へ特定の組成を有す
る窒化物半導体のエピタキシャル成長には
成功している【Kobayashi et al., JAP 99, 123513 
(2006), Kajima, Kobayashi et al., APEX 3, 
021001 (2010)】。しかしながら、全組成エピタ
キシャル成長を達成するためには、これまで
に開発してきた技術をより高度化させた精
密な組成制御が求められる。そこで、本研究
では、窒化物半導体の精密組成制御が可能な
パルススパッタ法を成長手法として採用し、
ZnO 基板や YSZ、基板上へ全組成 InGaAlN
エピタキシャル成長を実現できるプロセス
の開発を行う。 
 
（２）InGaAlN 混晶の光物性評価 

InGaAlN を窒化物半導体太陽電池の基板と
して利用する場合には、その格子定数やバン
ドギャップを正確に決定し、さらには格子歪
みに由来する光学特性の変化を考慮した素
子デザインが必要である。しかしながら、ZnO
基板にエピタキシャル成長した InGaAlN 混
晶の歪みや光学特性については不明な点が
多い。本研究で作製した超高品質 InGaAlN の
評価を多角的に行うことで、これまで不明で
あった、基礎物性について明らかにする。 
 
（３）窒化物半導体自立基板の作製 
格子整合する酸化物基板にエピタキシャ

ル成長させた窒化物半導体薄膜を、基板から
機械的もしくは化学エッチングによって剥
離する。 
 
 
４．研究成果 
 
（１）高品質窒化物単結晶薄膜のエピタキシ
ャル成長を実現するために、ZnO 基板上にコ
ヒーレント成長が可能な組成と膜厚の調査
を行った。ZnO 基板上では窒化物半導体が特
定の混晶組成で完全に格子整合する場合が
あり、その組成近傍付近でのエピタキシャル
成長を行ったところ、その臨界膜厚は 100nm
を超えることが判明した。この臨界膜厚は、
古典的なフォースバランスモデル（図 2）か
ら予測される値を凌駕してした。本研究では、
パルス励起堆積法による低温成長を行って
いるため、結晶成長時の転位の運動が抑制さ
れた結果、ミスフィット転位が導入されるこ

図 1 太陽電池基板 InGaAlN の物性自由度 



と無く、厚いコヒーレント薄膜を得ることが
できたと考えられる。 

（２）コヒーレント成長した窒化物半導体薄
膜の光学特性の系統的な解析を行ったとこ
ろ、ZnO 基板上では特有の偏光特性（ルミネ
ッセンス光の電場ベクトルが結晶の c 軸に平
行）を発現することが明らかになった。この
特性は理論的解析結果からの予測（図 3）と
一致していることも確認できた。 

 
（３）YSZ 基板上に InN 薄膜をエピタキシャ
ル成長させ、グラフェンの単離などで利用さ
れるテープ剥離法によって、InN 自立テンプ
レートを得ることに成功した。剥離後の InN
裏面は薄膜表面と同等の表面平坦性を有し
ており（図 4）、その上に別のエピタキシャル
膜を結晶成長させるに十分な品質を保って
いることがわかった。 

 
以上のように、本研究では、格子整合酸化

物結晶を出発材料とした、窒化物半導体薄膜
の高品質化と剥離技術を確立し、物性制御性
の高い基板作製の可能性を示すことができ
た。基板に格子定数や光学特性に選択性を持
たせることで、窒化物半導体太陽電池の活性
層のデザインに自由度が増し、高効率化に寄
与することが期待される。 
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図 2 コヒーレント成長した m 面 InGaN の臨界膜
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図 4 剥離した InN 薄膜の裏面 SEM 像 
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