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研究成果の概要（和文）：エナメル質の大部分はエナメル小柱で構成されるため，エナメル質の物性評価にはエナメル
小柱に限局したナノレベルの物性試験を行う必要がある．本研究の目的は，超微小な球状圧子を用いてエナメル小柱に
ナノインデンテーションを行いエナメル質の物性を応力ひずみ曲線で表すことである．トライボインデンターに直径0.
5μmの球状圧子を用い，SPM観察下で，標準試料の溶融石英，未処理および35%過酸化水素で漂白(OB)処理したエナメル
サンプルにそれぞれ準静的な物性試験を行った．平均接触面積に対する圧力とひずみから未処理およびOB処理したエナ
メルサンプルにおいて，明確な変曲点のある連続した応力ひずみ曲線が得られた．

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to investigate the mechanical properties of bleached 
enamel and obtain stress-strain curves using spherical nanoindentation. Based on the hierarchical 
structure, nanoscale analysis is critical for the measurement of enamel crystals mechanical property. The 
stress-strain curves were obtained for the conical indenters for fused quartz and untreated enamel. The 
continuous stress-strain curves were measurable for untreated and in-office bleached (35 % hydrogen 
peroxide with halogen lamp irradiation 3 minutes x 3 times ; OB) enamel. The yield force was observed 
clearly in enamel stress-strain curves. The analysis of data obtained from partial unloading method with 
conical indenter tip revealed the stress-strain response by nanoindentation of enamel crystals without 
the effect of enamel sheath protein so that nanoscale mechanical properties on enamels with or without OB 
were comparable at material level.

研究分野： 歯科理工学
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  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

近年の審美修復材料は，色調や物性に関して

天然歯エナメル質との調和が求められるた

め，エナメル質との物性の比較は必要不可欠

である．しかし，エナメル質の物性は未だに

明らかにされておらず，エナメル質は構造上

薄く加工することが困難であるため，引っ張

り試験や三点曲げ試験のように大きなサン

プルを必要とする測定方法は適切ではない．

これまでエナメル質は無機脆性材料として

捉えられてきたが，実際は 90 パーセント以

上のアパタイト結晶と残り数パーセントの

エナメルタンパクが高度に複合化された組

織であり，エナメル質の物性を単純に均一材

料と比較することは難しい． マイクロイン

デンテーション法を用いたサブミクロンレ

ベルでのエナメル質の機械的強度の新たな

測定方法により，エナメル質がナノ構造の弾

性体であることが報じられた【Biomaterials 

27:4388-4398,2006】． しかし，マイクロイ

ンデンテーションは荷重が大きく，圧痕は

rod unit の直径を大きく超え，間質の影響を

受けてしまうため，低荷重領域の測定におい

ては信頼性のあるデータが得にくいことが

問題点として指摘されている．したがってエ

ナメル質の物性を評価するには，エナメル質

の構造の大部分を占めるアパタイトに限局

したナノレベルのインデンテーションを行

うことが必要である．申請者は，超微小な球

状圧子を用いることにより，小柱間エナメル

タンパクの影響を受けずにナノ構造体とし

てのエナメル質の物理学的特性を応力ひず

み曲線で表すことで，ナノレベルではエナメ

ル質を材料として捉えることができ，他の修

復材料と機械的強度を直接比較するための

新たな物理化学的指標を作成できると考え

た． 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は，超微小な球状圧子を用いた

ナノインデンテーション法により小柱間エ

ナメルタンパクの影響を受けずにエナメル

小柱にナノレベルの準静的試験を行い，エナ

メル質の物理学的特性を応力ひずみ曲線で

表すことである． 

 

３．研究の方法 

矯正治療により便宜抜去した健全な第三大

臼歯をエポキシ樹脂 (Palapress vario, 

Heraeus)にて包埋し，エナメル小柱の長軸方

向と垂直に被験面が出るよう切断した．耐水

研 磨 紙 お よ び 研 磨 剤  (Micro Polish, 

BUEHLER)  を用いて0.05 μm まで研磨した．

標準試料として均一材料である溶融石英を

用いた．トライボインデンター (Ti 950, 

Hysitron) に直径 0.5 μmの球状ダイヤモン

ド圧子を用い，溶融石英サンプルで圧子の校

正を行った．走査型プローブ顕微鏡観察下で

溶融石英とエナメル小柱に，それぞれ最大荷

重500 μN および300 μNでパーシャルアン

ローディングを行った．同様に、エナメルサ

ンプルに 35  % 過酸化水素（松風ハイライ

ト,松風）とハロゲンランプを用いてオフィ

スホワイトニング (OB) 処理（光照射 3分×

3 回）を行ったのちパーシャルアンローディ

ングを行った． 

 

４．研究成果 

パーシャルアンローディングで求められた

結果をナノインデンテーションデータ解析

ソフトで解析し，平均接触面積に対する圧力

とひずみから応力ひずみ曲線を求めた．解析

結果から溶融石英の応力ひずみ曲線図は連

続した曲線を示した．未処理および OB 処理

したエナメルサンプルにおいても，溶融石英

と同様に連続した応力ひずみ曲線を得るこ

とができた．球状圧子を用いたことでサンプ

ル表面にナノスケールで連続したひずみが

与えられていた． 

本研究により得られたエナメル質の応力ひ



ずみ曲線は，変曲点が明らかであった．また

OB 処理によりエナメルサンプルの応力ひず

み曲線に変化がみられた．以上から，球状圧

子を用いたナノインデンテーション法によ

り，エナメル質においてナノレベルで応力ひ

ずみ曲線が適用できることが明らかになっ

た． 
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