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研究成果の概要（和文）：鉄中の銅の拡散係数は原子炉圧力容器の照射脆化研究において重要な基礎パラメータ
である。原子の拡散には空孔や格子間原子が関与するため、それらが熱平衡時に比べて大量に導入される照射下
では拡散が大きく促進される場合がある。そこで、３次元アトムプローブを用いて電子線照射した銅－鉄拡散対
中の銅拡散を調べた。その結果、拡散に対する照射効果を調べ、低温では照射促進拡散が生じることを実験的に
明らかにした。さらに、銅の固溶限濃度には照射効果は見られないことも分かった。

研究成果の概要（英文）：The diffusion coefficient of copper in iron is an important basic parameter 
for irradiation embrittlement study of reactor pressure vessels. It should be noted that diffusivity
 may be greatly promoted under irradiation due to the large amount of vacancies and interstitial 
atoms induced by irradiation, which is greatly higher than those in thermal equilibrium. In this 
study, the copper concentration profiles in copper-iron diffusion pair irradiated with electron were
 obtained by 3D-AP. It is found that radiation-enhanced diffusion occurs at low temperature. 
Furthermore, it was also found that there was almost no irradiation effect on the solid solubility 
limit concentration of copper.

研究分野： 原子力材料

キーワード： 拡散　電子線照射　原子炉圧力容器鋼　３次元アトムプローブ

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
原子炉圧力容器（Reactor Pressure Vessel: 

RPV）は、核燃料や一次冷却水を保持する大型
の容器である。RPV は、充分な安全裕度をも
った健全性の確保が必要な構造部材であり高
靱性の鋼材を用いて造られているが、長期間
の原子炉運転中には炉心からの中性子照射に
よって脆くなってしまう（RPV鋼の照射脆化）。
脆化の主因として、不純物元素である銅や溶
質元素であるニッケル、マンガン等の微細析
出物が知られている。この微細析出物の形成
を理解するうえで、溶質・不純物原子の拡散
係数は重要なパラメータであり、例えば、我
が国の現行の予測式にも銅の拡散係数が入っ
ている。 

RPV 鋼の照射脆化研究で最も重要な鉄中の
銅の拡散係数は、従来は電子プローブ微小部
分析法や放射性同位元素を利用した順次切削
法などを用いて測定されている。これら手法
では、位置分解能の限界から数μm－数 10μm
といった大きな拡散長が必要だった。そのた
め、拡散係数の直接測定は 700℃以上の高温
領域に限られていた。これに対して、３次元
アトムプローブ（Three-Dimensional Atom 
Probe: 3D-AP）を利用すればわずか数10 nm － 
数 100 nm の拡散長で十分であり、従来よりも
大幅に低い温度領域で拡散係数を直接測定す
ることが期待できる。これは、RPV 鋼の使用
温度である 300℃程度までの外挿をする際の
精度と信頼性を向上させる上で重要である。
そこで、我々はこれまでに、純鉄中および RPV
実用鋼中における銅の拡散係数を 3D-AP 測定
から求めてきた。また、銅析出物形成の駆動
力を考える上で重要な固溶限濃度も求めてき
た(Toyama et al, 2014)。 
ところで、原子は原子空孔や格子間原子を

介して拡散するから、それらが大量に導入さ
れる照射下では、一般に拡散が大きく促進さ
れる（照射促進拡散）。照射促進効果は計算
機シミュレーションや反応速度論などでモデ
ル計算されてはいるが、実験的な研究例は未
だほとんど報告されていない。そこで、本研
究では、3D-AP を用いて、鉄中の銅の拡散お
よび固溶限濃度に対する照射効果を調べよう
とする。 
 
２．研究の目的 

基礎的な照射効果を評価可能なフレンケ
ル対を導入して電子線照射した鉄試料にお
ける溶質・不純物原子（特に銅原子）の拡散
を 3D-AP で観察することで、拡散に対する照
射効果を明らかにすることを目的とする。さ
らに、固溶限濃度に対する照射効果も明らか
にする。 

 
３．研究の方法 
 我々の最新の測定によれば、鉄中の溶質・
不純物原子の拡散係数は室温付近では極め
て小さい(Toyama et al, 2014)。そのため、
観察可能な拡散長を得るためには、試料をあ

る程度の高温に保持した状態で電子線照射
する必要があるものと考えられる。そのため、
まず、高温で電子線を照射する装置の開発を
行う。その装置を用いて、試料を 300 － 
600℃程度に保持しながら電子線照射を行う。
試料は、高純度鉄あるいは原子炉圧力容器鋼
(A533B 鋼)を母材として銅を接合させた拡散
対とする。電子線照射後、3D-AP 測定を行い、
拡散対界面からの銅濃度プロファイルを求
め、拡散係数および固溶限濃度を評価する。
熱時効の結果と比較することで照射促進効
果を分離して、照射促進拡散を定量的に評価
しようとする。 
 
４．研究成果 
(1)高温電子線照射装置の開発 
日本原子力研究開発機構高崎研究所（現量

子科学技術研究開発機構）１号加速器からの
ご指導とご協力の下、高温電子線照射チェン
バーを作製した。照射チェンバーを照射台に
設置した様子を図１に示す。照射中、チェン
バー内部には高純度ヘリウムガスが流される。
試料は冷却水の通った試料台に置かれ、照射
中の試料温度は試料近傍および試料台に設置
された熱電対によってオンラインでモニター
される。試料近傍にはヒーターも備えられて
おり、試料温度をオンラインで制御する。 

 
(2)試料 
母材として、純鉄（5N）および A533B 鋼を

用いた。約5 mm×5 mm×1 mmの板状に切断し、
試料表面を研磨紙#2000 まで機械研磨した。
化学研磨で機械加工層を十分に除去した後、
直ちに試料を 10-5 Pa 以下まで真空引きした。
さらに、真空チェンバー内にてアルゴンガス
スパッタリングを施し試料表面を清浄にした
後、銅を数μm 蒸着した。銅の溶解は電子ビ
ーム加熱で行なった。蒸着源である銅は純銅
（5N）を用い、予め硝酸5%で化学研磨を行い、
表面の酸化層を十分に除去しておいた。銅の
蒸着厚は、本実験で期待される拡散距離（数
100nm）に対して十分な大きさである。 
 
(3)電子線照射 
高崎研 1号加速器にて電子線照射（2MeV）

を行った。電子線フラックスは約 3.7×1013 
e/cm2/s であり、はじき出し照射率は約 1.3

図１：本研究で開発した高温電子線照射

装置（量研機構高崎研１号加速器用）。 



×10-9 dpa/s である。照射温度および照射時
間は、500℃×22000 秒、530℃×22000 秒、
570℃×10000 秒、570℃×32000 秒、620℃×
7000 秒である。照射中の試料の温度履歴の例
を図２に示す。このときの照射温度は 570℃
である。 
 図３に、本実験での照射条件での鉄中の照
射欠陥（原子空孔および格子間原子）の濃度
の時間依存性の計算結果を示す。この計算は、
京都大学の義家教授のご厚意による。本実験
の照射時間では、照射欠陥濃度は平衡に達し
ているものと考えられる。 
 

(4)3D-AP 測定 
電子線照射された試料を集束イオンビーム

で加工し、銅－鉄界面を含むような 3D-AP 測
定用の針状試料を作製した。3D-AP測定では、
銅－鉄界面での針状試料の破壊頻度を減少さ
せるため、レーザーパルスモードを採用した。
測定条件は、試料温度 55 K、レーザー強度 100 
pJ、繰返し周波数 200 kHz とした。 
図３に、銅、鉄および代表的な不純物であ

る炭素、窒素、酸素のアトムマップをそれぞ
れ示す。測定領域の先端領域ではほぼ銅のみ
が検出されており、銅蒸着膜領域からの3D-AP
分析を行えていることが分かる。銅は、銅－
鉄界面を通して鉄母材に拡散していること、
界面から離れるにしたがって銅原子の濃度が
低くなることが分かった。また、炭素、窒素、
酸素は、鉄母材中でわずかに検出されたが、
その量は小さく、鉄母材に不純物として予め
含まれていた量と同程度であった。また、銅
－鉄界面近傍におけるこれら不純物元素の偏
析や濃化は認められなかった。 
 

 
図３に示す結果から、銅原子の濃度プロフ

ァイルを求めた。結果を図４に赤線で示す。
図４では、銅－鉄界面を Distance = 0 nm と

図２：照射中の試料温度履歴（570℃照射）。

照射温度は目標温度の±2℃以内であっ

た。 

 

図３：照射中の照射欠陥（原子空孔および

格子間原子）濃度の時間依存性の計算結

果。京都大学の義家教授のご厚意による。

本研究の照射時間では、照射欠陥濃度は平

衡に達しているものと考えられる。 

 

図３：570℃で電子線照射した銅-鉄拡散対

試料の 3D-AP 観察結果。銅、鉄、炭素、窒

素、酸素について示す。 

 



した。銅濃度は、Distance = 100 nm から 500 
nm にかけて一様に減少しており、銅の拡散を
よく測定できていることが分かる。なお、銅
－鉄界面近傍（Distance = 100 nm 以下）の
領域では、銅濃度に若干の落ち込みが見られ
るが、これは界面近傍での電界蒸発の不確実
さなどに起因する可能性が考えられる。 
 

 
図４の銅濃度プロファイルより、銅の拡散

係数および固溶限を求める。ここで、本研究
で観察している非定常状態の拡散に対して、
Fick の第２則より、以下の式が成り立つ。 

 
(式1) 
 
ここで、cは銅濃度、tは拡散時間、xは距

離である。また、拡散係数 D は銅濃度に依存
しないことを仮定している。 

本研究で作製した銅－鉄拡散対は、銅の膜
厚が拡散長に対して十分厚く無限に銅を供給
できると考えられる。このような半無限の拡
散対での(式 1)の境界条件は、t = 0 で c = 0 
(0 ≤ x ≤ ∞)、t > 0 で c = c0 (c0 は x = 0
の銅濃度であり、固溶限濃度を与える)となる。
このときの(式 1)の解は 
  

(式 2)  

 

となる。ここで、erf はガウスの誤差関数で

ある。 

 

 (式２)を、Dおよび c0をフィッティングパ
ラメータとして図４の Distance > 100 nm の
領域に適用した。その結果を図４に黒実線で
示す。実験結果はよくフィッティングされて
いることが分かる。このようにして、種々の
照射温度に対して拡散係数および固溶限濃
度をそれぞれ求めた。 
 

(5)拡散に対する電子線照射効果 
以上のようにして得られた鉄中の銅の拡

散係数を図５に示す。参考のため、熱時効し
た場合の拡散係数（Rothman, 1968、Salje, 
1977、Toyama, 2014）および電子線照射した
場合の拡散係数（Le, 1992）も併記する。 
本研究の結果は、620℃の比較的高温の条

件では、拡散係数は熱時効の場合とほぼ同一
だった。すなわち、照射効果はほとんど見ら
れなかった。一方、570℃では熱時効と比較
して若干の増加が認められ、530℃では熱時

 

図４：図３に示した測定結果における銅-鉄

界面からの銅濃度プロファイル（赤実線）。

黒実線は、（式２）によるフィッティング結

果を示す。 

 

 

 

図５：鉄中の銅の拡散係数。熱時効による

拡散実験および電子線照射下での拡散によ

る結果を示す。 

 

 

図６：鉄中の銅の固溶限濃度。 

 



効の場合の約 10 倍の値が得られた。これよ
り、低温では照射によって拡散が促進される
ことが明らかになった。 

本研究での電子線照射条件下で存在する
原子空孔濃度を反応速度論的に計算したと
ころ、530℃では、照射中に存在する原子空
孔濃度（=熱平衡空孔濃度＋照射欠陥濃度）
は、熱平衡空孔濃度の約 10 倍と評価された
（図３を参照）。このことは、観察された照
射効果は原子空孔濃度から説明できる可能
性を示唆している。一方、電子線照射効果の
報告例（Le, 1992）の結果と比べると、本研
究で得られた値は Le らの結果よりも約１桁
も小さかった。この差異の原因は未だ不明だ
が、銅-鉄の界面の効果が寄与していること
が考えられる。 
 

(6)固溶限に対する電子線照射効果 
鉄中の銅の固溶限濃度を図６に示す。参考

のため、熱時効した場合の固溶限濃度（Salje, 
1977、Perez, 2005、Toyama, 2014）も併記
する。本研究で得られた値は、熱時効の場合
とほぼ同一であった。したがって、鉄中の銅
の固溶限に対する照射効果はほとんどなく、
過剰な原子空孔の存在による強制固溶は生
じていないことが分かった。 
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