
神戸大学・工学研究科・准教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４５０１

基盤研究(C)（一般）

2019～2017

疎水性をもつ土によるキャピラリー・バリア型の自然斜面被覆層としての適用性評価

Application of hydrophobic soil as a capillary barrier type natural slope cover 
layer

１０２０４４７１研究者番号：

加藤　正司（Kato, Shoji）

研究期間：

１７Ｋ０１３３７

年 月 日現在  ２   ６   ２

円     2,700,000

研究成果の概要（和文）：新たな地盤材料である疎水材を用いて，効率的かつ自然に優しいキャピラリーバリア
（CB）を構築するため，いくつかの代表的な地盤材料について数種類の疎水化処理方法を適用し，その性能を評
価した。その結果，市販されているコンクリート用防水材を用いてCBを作製できる可能性が示された。ただし，
疎水材と親水材を混ぜて，CBを作ることはフィンガリング現象を生じさせ，CBの遮水性能が低下することが判明
した。自然暴露試験の結果，今回の処理による疎水性は，1年近く保たれることが分かったが，今後，実大模型
を用いてその性能を評価することが必要である

研究成果の概要（英文）：Several hydrophobic treatment methods were applied to representative 
geomaterials and their performance was evaluated in order to construct an efficient and 
nature-friendly capillary barrier using a new geomaterial, hydrophobic material. As a result, it was
 shown that CB can be fabricated by using commercially available waterproofing materials for 
concrete. However, it was found that mixing hydrophobic and hydrophilic materials to form CB caused 
fingering phenomenon and reduced the water shielding performance of CB. As a result of the natural 
exposure test, it was found that the hydrophobicity by this treatment could be maintained for about 
one year, but it is necessary to evaluate its performance using a full-scale model in the future.

研究分野： 地盤工学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
キャピラリーバリア（CB）は，すでに，古墳の造営技術に用いられており，1500年以上にわたる長期供用性が保
証されている。集中豪雨による斜面の崩壊によって人命や財産の被害で社会的に危機感が高まっている中，不飽
和状態である自然斜面を安全に守る新たな地盤材料として疎水材を効率的で自然に優しいCBと結びつけたことが
学術的な特色である。本研究の成果は，不飽和状態の自然斜面の安全問題に一つの有望な対処法を提示すと考え
られる。そして，これは，将来的に，斜面災害による被害や社会的危機感の低減につながるものと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

集中豪雨による斜面崩壊は毎年，人命や財産の被害を生じ，近年のゲリラ豪雨などの異常

気象と相まって社会的な危機感が高まっている。本研究では，疎水性をもつ土（以下，『疎

水材』と呼ぶ）を用いて，不飽和状態の自然斜面への浸透に対して，長期的に高度な雨水遮

断機能と排水機能をもつキャピラリー・バリア（Capillary Barrier ;CB）地盤材料としての

可能性を検証する。自然斜面の安全を守るために，新たな地盤材料である疎水材を用いて効

率的かつ自然に優しい CB の構築を提案する。疎水材の力学的および水理学的特性の把握

のため，不飽和土一面せん断試験，一定含水比圧縮試験および保水性試験を実施し，その後，

実用化に向けて，いくつかの疎水化処理方法を用いて作製した疎水材の適用可能性を明ら

かにする。 

CB は，多くの廃棄物処分場の被覆工として利用されている。すでに 1987 年には CB を

用いた放射性廃棄物処分場の構想案が示されている。貯蔵保管のための盛土の規模は，浸潤

した土中水が境界面に沿って有効に排出される長さによって決定される。CB は，理論的に

は優れた機能を持つとされるものの，それを実務レベルで実証した系統的な取り組みは見

当たらない。そこで，本研究は，不飽和土を対象とした地盤工学および土質力学の理論枠組

みをベースにしながら，疎水材の特性の活かした傾斜 CB を展開していこうとするもので

ある。 

一方，親水性をもつ土（以下，『親水材』と呼ぶ）と疎水材においては，メニスカス水の

形成に関する水の接触角と土粒子の表面の性質との関係を理解することが重要である．疎

水材の表面は，水に対して拡散障壁としての作用を及ぼす．材料による土粒子表面でのこの

ような性質の違いは，さらに小さなスケールレベルにおいても確認されている．一般的な条

件下で親水材上に形成された水の層は，疎水材のそれより 1/10 程度に薄くなる．これらの

研究は，土の種類による表面性質の違いがメニスカス水の形成に影響を与えることを示唆

し，その結果，不飽和化した場合のせん断挙動へ影響を及ぼす可能性があることが推測され

る．しかし，現在まで，それらに関する地盤工学的な検討はほとんどなされていないのが現

状である． 

  
２．研究の目的 

CB は，砂層とその下に礫層を重ねた単純な土層であり，砂と礫の不飽和水分特性の相対

的な違いにより，上部から浸潤してきた土中水は両層の境界面で遮断・保水され，境界面が

傾斜していると保水された土中水は境界面に沿って流下し排水される。自然材料のみで構

成される非常にシンプルな地盤層システムであるが，保水性に着目すると，乾燥地・半乾燥

地域での節水かんがいへの利用に結びつく。浸潤水の遮断性能に着目すると，斜面の安定化

工法や廃棄物の表面被覆工として利用などの適用可能性をもつ。 

自然状態の土は，一般的に親水性材料であるが，オイル流出などの有機汚染や環境汚染，

また山火事などの自然災害により疎水性の土へと変化する場合がある．土の疎水性は土中

水の接触角やその分布に影響を及ぼすため，力学特性が変化する可能性が考えられる．自然

状態の土である親水性砂の場合，メニスカス水が存在するが，疎水性砂の場合，土粒子表面

に水玉として存在し，表面水の様子は明らかに異なる。疎水性をもつ豊浦砂は，落下させた

水が浸透しにくい地盤材料になる。 

本研究では，この優れた雨水遮断・排水機能，自然材料であるため極めて長期にわたって

機能が維持される利点および疎水材の特性を活かした疎水材層による傾斜 CB の表面被覆



材としての適用性を評価して，自然斜面の安定性の向上を図ることを目的としている。 
 
３．研究の方法 

本研究は 3 年間の研究期間で行われた。各年度に実施した研究全体工程について述べる。 
 
（1）【第 1 年度】親水材をシラン処理することにより，研究期間全体で必要な量の疎水材

を準備する。その後，土質物性実験により疎水材の物理特性を把握する。また，斜面

は不飽和状態で存在するので，親水材と疎水材の不飽和土強度試験を実施する。この

ため連続加圧型の保水性試験装置の設計・製作ならびに，不飽和土の試験装置製作・

改良を進める。 

（2）【第 2 年度】疎水材の CB 地盤材料として疎水材層を設置した室内模型実験を実施す

るため，その模型土槽を作製して予備実験を行い，その機能性を評価する。また，前

年度作製した連続保水性試験装置を用いて，保水特性を評価する。 

（3）【第 3 年度】疎水材の CB 地盤材料として実用化に向けて，適用可能性を検証する。

このため，安価で実務に用いられているコンクリート用防水材を用いた疎水化処理方

法を検討し，その適用性について小型模型土槽を用いた室内降雨試験により評価をお

っこなう。 
 
４．研究成果 

（1）【第 1 年度】適切なシラン処理方法の選定のため，数種類の試薬を用い，豊浦砂を用

いて，処理後に試料が疎水性を有するかどうかを確認した．その結果，試薬の価格ならび疎

水性発揮の確実性を考慮して，試薬と処理方法を選定した．次に，その処理方法を用いて，

試料として豊浦砂，DL クレー，まさ土を用いてシラン処理を行い，疎水性処理を行った場

合の基礎的な疎水特性（接触角，水滴侵入時間）について検討を行った．すべての試料にお

いて，わずかな試薬濃度により処理を行うことで，接触角の増加ならびに水滴侵入時間の増

加が確認された．また，測定された接触角と水滴侵入時間の間には，線形な関係があること

が分かった．さらに，シラン処理土を自然斜面の被覆層として用いる場合には，自然暴露し

た状態で，処理層の疎水性が保持されることが必要である。このため，シラン処理をした豊

浦砂を屋外にて約 1 か月の間暴露し，その間，1 週間ごとに基礎的な疎水特性（接触角,水滴

侵入時間)について測定を行った．その結果，接触角，水滴侵入時間ともに，ほぼ保持され

ていることが確認された．なお，この時得られた，接触角と水滴侵入時間の関係は，自然暴

露しない試料について得られた関係とほぼ対応しており，自然暴露が，疎水特性に影響しな

いことが確認された．また，次年度の模型土槽実験の準備のため，模型土槽ならびに降雨装

置を試作して，その性能を確認した．この時，シラン処理した豊浦砂を用いた CB 層を用い

て実験を行った．降雨の侵入はかなり抑えられることが確認されたが，土槽境界での浸透水

の排出が，現状の装置では不十分であるため，今後改良することが必要であることが確認さ

れた．また，連続加圧型の保水性試験装置については，製作後，基本的な性能確認が行われ

た． 
 

（2）【第 2 年度】実用化に向け，市販のシラン系コンクリート防湿材によるシラン処理方

法について検討を行った。このシラン系防湿材を用いると，シラン系試薬を用いた処理の場

合に行う炉乾燥処理が必要ではないめ，現場の土を処理する際，より簡単な工程で処理が可

能となる。実験結果によると，防湿材を用いても豊浦砂では疎水性が発揮されることが確認

された。しかし，まさ土のような粒度分布が良い試料の場合，接触角から見ると疎水性は発



揮されるが，豊浦砂に比べて浸透性が良い結果となった。このため，まさ土の場合，遮水層

としては，粒度の調整等が必要となる可能性があることが予想された。 

次に，疎水性材料のせん断強度試験を行った。シラン処理を行った，まさ土（2 ㎜フルイ

通過分）と豊浦砂について，一定密度で飽和度の異なる供試体を用いて一面せん断試験を行

った。得られた結果，シラン処理により疎水性が発揮された場合，土の種類にかかわらず強

度はやや低下することが確認された。ただし，その低下の程度は，土の種類によって異なる

ことが確認された。このため，自然斜面の表面に疎水性の土を遮水層として用いる場合は，

適用する斜面の角度が低くなることが予想された。 

また，高い遮水性をもつ疎水性地盤層の実用化の検討のために， CB 盛土の室内模型実

験により斜面の安定化工法としての適用性を評価した。このため，CB 盛土の礫層に珪砂 1

号を，砂層に豊浦砂の親水材と疎水材の混合物を疎水性地盤層として設置し，降雨強度 20，

50，100mm/hr の降雨に対して浸透状況の観察によりその遮水機能を調べた。特に，親水材

と疎水材の混合率による CB 盛土の遮水機能を表す限界長について検討した。得られた結果

として特に注目されるのは，疎水材の混合割合によっては，フィンガーリング現象が生じて

限界長が短くなるケースが見られたことである。この結果は，遮水層の設計において注目す

べき点であると考えられる。 
 

（3）【第 3 年度】今年度は，2 種類の方法（オクチルトリエトキシシランおよび水希釈した

コンクリート被覆養生材を使用）を豊浦砂とまさ土に対して適用して疎水材を作製した．降

雨試験では，直径 11 ㎝，高さ 18 ㎝のアクリル製円筒容器に試料を入れ，土カラム（上下 2

層）を作製して試験に用いた．カラム上層は①未処理の豊浦砂，②シラン試薬処理豊浦砂，

③被覆養生材処理豊浦砂，④未処理のまさ土，⑤シラン試薬処理まさ土，⑥被覆養生材処理

まさ土である．カラム下層は未処理の豊浦砂の層であり，上下層とも一定の乾燥密度

（1.5g/cm3）で設置した．降雨試験では，2cm 間隔で正方形配置した降雨装置の注射針から

100mm/hr の降雨強度を目安に 5 時間雨を降らせ，雨水の浸透を疎水材層下端に設置した水

分計で確認した．自然暴露試験では，4 種類の疎水性材料を約 6 ヵ月間暴露し続け，定期的

に各試料の接触角を測定した． 

得られた結果については，以下のようにまとめられる． 

1) 高濃度のシラン試薬，及び水希釈したコンクリート被覆養生材で処理した土試料を 6 か

月間自然暴露して接触角の変化を測定した結果，接触角にほとんど変化はなく，疎水性

は継続されることが確認できた． 

2) シラン試薬で処理した疎水性材料の場合は強い疎水性を発揮し，100mm/hr の非常に強

い雨に対して，5 時間以上耐えることができた．コンクリート被覆養生材で処理した疎

水性材料は，自然暴露状態のような通常の天候であれば疎水性を発揮し続けられるが，

100mm/hr の雨に対しては充分に疎水性を発揮できることができなないことが判明した． 

3) まさ土は豊浦砂と比べて粒子のばらつきが大きいため，局所的に大きな間隙ができてし

まう可能性があり，その間隙から雨水が浸透しやすい．このため，遮水材料として用いる

場合は，局所的な間隙を減らすため，より強く締固めて密度の高い状態とする必要がある

と考えられる． 
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