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研究成果の概要：本研究は、近年用いられている小径コア法による既存建築物のコンクリート

強度推定について、解析的に検討したものである。コアの径に対して粗骨材径が大きいことが

小径コア法の特徴であるため、これをモデル化した解析モデルを作成し、小径コアモデルの強

度と、通常コア径のモデルの強度を比較・検討した。 

 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2007年度 1,200,000 0 1,200,000 

2008年度 2,000,000 600,000 2,600,000 

年度    

年度    

  年度    

総 計 3,200,000 600,000 3,800,000 

 
 

研究分野：工学 

科研費の分科・細目：建築学 建築構造・材料 

キーワード：構造材料 

 
１．研究開始当初の背景 

 小径コア法は、若林らによって開発された
既存コンクリート構造物の圧縮強度の推定
方法である。 

 現在広く用いられているコンクリート強
度の推定方法としては、反発硬度法がある。
この方法の利点としては、非破壊で行えるこ
とや試験が容易で熟練を要しないことが挙
げられるが、その反面、推定精度が低いとい
う欠点も持つ。一方、コンクリート構造物か
ら直径 100mm 程度のコンクリートコアを抜
き、その圧縮試験からコンクリート強度の推
定を行うという方法も一般的に行われてい
る。この方法は実際にコアを抜くために精度
の面では非常に高い方法であるが、供用中の

構造物からコンクリートコアを採取する場
合、コストが増大する上、構造上の安全の面
から供試体数も尐数となる場合が多い。 反
発硬度法の簡便さと、コンクリートコアによ
る試験の精度の良さを併せ持つコンクリー
ト強度の推定方法として考案されたのが、直
径 18〜25mm 程度の小径コアによる方法で
ある。小径コアによる方法の場合、コンクリ
ート内部の骨材の比率が多くなるため、強度
の推定が困難ではないかと考えられていた。
しかし、提案者である若林らの文献によれば、
強度が通常のコアよりも大きめに出るもの
の、その差はコンクリート強度によらず一定
であり、この差を考慮に入れることにより強
度の推定は可能で、その実用性は十分にある
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と結論づけられている。 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、2点あり、1つは小径コア
法の理論的な裏付け、もう1つは粘弾塑性サ
スペンション要素法の適用性の確認である。 

 小径コア法は、既存コンクリートの圧縮強
度推定方法としての歴史が浅いこともあり、
理論的な検討はほとんどなく、実験的な検討
から小径コアと構造体コンクリート強度の
関係を導いている。これに対し理論的な裏付
けをすることにより、様々な調合や、環境条
件下のコンクリートについても適用できる
理論ができ、これにより適用範囲も大きく広
がることが期待される。また、現在は、環境
に配慮するという面から、コンクリート構造
物を解体するよりも、維持・管理することが
注目されており、そのための手段として、小
径コア法に対する期待も大きく、その適用範
囲の拡大は今後のコンクリート構造物の管
理に大きく寄与すると考えられる。 

 

３．研究の方法 

 まず、粘弾塑性サスペンション要素法が、
小径コア法の解析に適用できるか検討した。 
 今回の解析では、d100×h200mmの供試体を
模擬した解析モデルを基準供試体として、こ
の解析モデルから小径コアのモデルを切り
出したという想定で行っている。よって、こ
のモデルを用いて圧縮試験の解析を行った
結果が、小径コアを模擬したそれ以外の解析
モデルの解析結果との比較の対象となる。 
 図1は、今回用いた小径コアモデルの作成
の概念図を示したものである。まず、図1(1)
は本解析で基準とした、 d100× h200mmの
4192Bモデルである。図には示していないが、
実際には、4192個の細かい節点が整列配置さ
れており、その上に25個の骨材範囲をランダ
ムに配置している。この4192Bモデルから切
り出したと想定して、図1(2)に示すような
d50× h100mmの 1046Bモデルを作成した。
4192Bモデルと同様、図には示していないが、
1046個の細かな節点を持つため、1046Bモデ
ルと呼ぶ。このモデルは、4192Bモデルから4
つ切り出すことができ、それぞれを解析に用
いた。さらに1046Bモデルから切り出したと
して、図1(3)に示すようなd25×h50mmの263B
モデルを作成した。1046Bモデルから4つ切り
出すことができるので、これについても4つ
のモデルを解析に用いた。 
 図2は、263Bモデルを拡大して、これまで
のモデルでは省略していた節点も示したも
のである。これらの節点が263個であるので、
263モデルと呼んでいる。図に示すように、
骨材範囲を設定し、この範囲に中心が入る節
点は、骨材節点とし、それ以外はモルタル節
点としている。図からわかるように、1つの

骨材につき約70個程度の節点が配置されて
おり、これは1046Bモデルおよび4192Bモデル
も同様である。本解析では、図3に示すよう
に、モルタル節点同士を結ぶ要素はモルタル
要素、骨材節点同士を結ぶ要素は骨材要素、
骨材節点とモルタル節点を結ぶ要素はモル
タル−骨材界面要素として解析を行う。これ
により、小径コアに特徴的な、供試体に対し
て骨材径が大きい状況を模擬でき、小径コア
の圧縮破壊試験のシミュレーションが可能
となる。 

図1　小径コア作成の概念図
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 これらのモデルを用いて圧縮試験のシミ
ュレーションを行う。それぞれの結果を比較
し、小径コアにしたことによる強度の変化を
検討するとともに、既往の実験結果との比
較・検討を行い、本解析手法の適用性を検討
する。これにより、小径コア法に対する理論
的考察を行っていく。 
 
４．研究成果 
 図3は、1046Bモデルおよび263Bモデルの小
径コア強度と、基準供試体強度となる4192B
モデルの強度の関係を示したものである。小
径コアモデルは、各モデルにおいて4つ用い
ており、それぞれについて入力データである
モルタルの純引張強度を変化させて解析を
行っている。この図によると、4つの解析モ
デルでは骨材位置が違うこともあり、得られ
る強度にそれぞれ差が生じているものの、

1046Bモデルおよび263Bモデルのいずれにお
いても、その小径コア強度は、4192Bモデル
よりも大きくなっていることがわかる。また、
径の小さい263Bモデルの方が、1046Bモデル
よりも全体的に大きな圧縮強度を示してい
る。 
 図4は、小径コア強度と基準供試体強度で
ある4192Bモデルの強度差を、モルタルの純
引張強度別に示したものである。この図によ
ると、径によってこの強度差は異なるが、
d25-d100およびd50-d100のいずれも、モルタ



 

 

ルの純引張強度によってこの強度差がそれ
ほど変化しないという結果が得られた。 
 これらの、小径コアとした場合に圧縮強度
が上昇する点や、基準供試体の圧縮強度にか
かわらず、基準供試体との強度差がほぼ一定
になる点は、既往の実験結果と一致する。 
 以上より、小径コア供試体の破壊解析とし
て妥当な結果が得られており、本解析手法の
適用性が確認できた。 
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