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研究成果の概要（和文）：二軸伸長は，高分子の成形方法として工業的に広く利用されている．この理由は，伸長によ
って物性が向上するためであり，幅広い高分子材料で利用されている．ガラス転移温度近傍や不均質系では，高分子は
粘塑性応答を示す．こうした高分子について複屈折測定を組み合わせた二軸伸長実験を行って，その現象論的な記述を
試みた．塑性的挙動を表す散逸項を新たに加えたひずみエネルギー理論は，粘塑性的挙動を示すガラス転移温度近傍の
非晶性高分子や熱可塑性エラストマーの挙動をうまく記述した．このモデルの妥当性は，複屈折測定から確認すること
ができた．

研究成果の概要（英文）：Detailed analysis of biaxial stretching properties of visco-plastic polymers such 
as amorphous polymers around the glass transition temperature or inhomogeneous thermos-plastic polymers 
was performed by using a newly developed biaxial stretching apparatus combined with a polarizing imaging 
camera. A new phenomenological strain energy theory introducing dissipative terms for plastic behavior 
well described the biaxial stretching properties the polymers. The theory also well described with 
birefringence development during the stretching.

研究分野： 高分子物理化学

キーワード： 二軸伸長　粘塑性　偏光イメージング　ひずみエネルギー　応力光学則　修正応力光学則
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１．研究開始当初の背景 
二軸伸長は，高分子の成形方法として工業

的に広く利用されている．この理由は，伸長
によって物性の向上するためであり，幅広い
高分子材料で利用されている．学術的には，
二軸伸長実験は，ひずみテンソルの普遍量を
幅広く変えることができ，非線形性の解析に
きわめて有用な方法である．しかしながら，
高分子材料の二軸伸長特性の研究は，ゴム等
の弾性網目が中心で，粘弾体や粘塑性体に関
する研究が乏しい． 
熱可塑性エラストマーは、熱を加えること

により流動性を示し、冷却することで再びゴ
ム状の弾性を示すという特異な性質を有し、
工業的に広く利用されている高分子材料で
ある。このゴム状の弾性はその高分子鎖の編
目構造に起因し、ガラス転移温度より高温域
で確認することができる。ゴム弾性体の力学
的研究は、これまで古典ゴム弾性論に基づき
様々な視点から行われており、分子論的、現
象論的観点から実験結果を説明する試みが
なされてきた。しかし、ひずみ—応力試験な
どから得られる力学挙動を示す実験結果を
完全に説明するには至っていない。 
現象論的に取り扱う手法の一つとして、ゴ

ム架橋体を一つの連続した弾性体と見なし、
その弾性体に変形を加えることにより蓄え
られる単位体積あたりの自由エネルギーを
ひずみエネルギー密度関数 W として定義し、
議論する方法が挙げられる。Wはゴム架橋体
の力学的刺激とその応答を記述する関数で
あり、この関数形を決定することにより応力
—ひずみの関係を予測することが期待できる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，以下にまとめることがで

きる． 
１．高分子材料のもつ非線形性を精密に解

析するために，二軸伸長特性を精密に掌握す
る．このために，市販品をベースに定ひずみ
速度伸長モードを持つ二軸伸長装置を開発
する．  
２．力学応答のみでは解析が困難になるの

で，応力と親和性が高い複屈折測定を行う．
二軸伸長下では，屈折率テンソルの全成分の
測定が必要となるが，コノスコピーを利用し
た偏光イメージング解析法を新たに開発す
る． 
３．従来の研究では，研究対象は弾性網目

であったが，不均質な粘弾塑性体に拡張する．
このためには，光学的測定の利用による応力
の発生機構への分離が必要である．この手法
は申請者のオリジナルなものであり，線形域
でのその有用性は最近の論文発表から知る
ことができる．本研究では，この手法を二軸
伸長に適用する． 
 
３．研究の方法 
上記のように，本研究では光学系を持つ二

軸伸長装置を開発し，また光学データの解析

手法の確立を行った．この手法を用いて，以
下の材料的諸問題について検討した． 
 a)ガラス転移領域での無定形高分子の精

密な構成方程式の提案 弾性網目の場合，大
変形での応答は，主として Finger テンソル
で記述できる．これは，理想ガウス鎖が
Finger テンソルのみで記述できることに相
当する．しがしながら，例えば，ガラス性の
応力では，これまでの我々の研究から
Cauchy テンソルが主成分となることが明ら
かになっている．このように，応力の発生起
源が変われば，現象論的振る舞いが変化する．
したがって，複雑な高分子系について，応力
の起源を分離せずに，従来の弾性エネルギー
関数による解析を行えば，現象論的バラメー
ターが複雑な挙動を示し，微視的構造の変化
と関係づけて議論することは，不可能である． 
 b)構造性エラストマーの二軸伸長特性の

評価と分子論的制御方法の確立 ウレタン
等の材料では，ハードセグメントとソフトセ
グメントが共重合される．この場合，ソフト
セグメントは弾性網目として振る舞うが，ハ
ードセグメントは塑性的な挙動を示す．この
ハードセグメントの塑性的な挙動を現象論
的に記述する方法を解明し，その構造との関
係を明らかにする． 
 
４．研究成果 
 a) ガラス転移領域での無定形高分子の精
密な構成方程式の提案 
 ポリスチレンをモデル高分子として，ガラ
ス転移領域近傍での二軸伸長実験と複屈折
の測定を行った．結果の一例を Fig.1に示す． 
二軸伸長モードは，一軸拘束一軸伸長である． 
伸長比が 1.05 程度で，応力の増加が急激

に減少し，塑性的な挙動が観測されている．
得られた応力値と伸張比から、以下の式によ
りひずみエネルギー密度関数 W を I1，I2で偏

微分した値を式(1)および式(2)からそれぞれ
算出し，それに合うように後に示すモデル式
(5)を設定しパラメーターを決定した。なお、
応力値はすべて測定により得た力を、伸長
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Fig. 1. Biaxial stretch experiment for polystyrene 
near the glass transiton temperature 

 



方向に垂直な面の初期断面積で除した工業
応力で示している。 

     (1) 

     (2) 

 
ここで、I1および I2は伸張比より求められる
変形テンソルの普遍量と呼ばれるものであ
り、伸張比λの下付きの数字は伸張の方向を
それぞれ示す。また、I1および I2は以下の式
(4)、(5)により求められる。 
 

  (3) 
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モデル式は以下の式である。 
 

 

 
  

(5) 

 
ここで、各項のパラメーターCiは材料ごとに
定まる材料定数であり、およびについても
同様である。これらのパラメーターを任意に
設定することで W の再現を試みた。fitting
の結果を Fig.1 に示す。 
古典ゴム弾性論から導かれるエントロピ

ー弾性を考慮すると、(5)式では，第１～３項
は，鎖の配向に由来するゴム的な応力である
と考えられる．残りの項は，ひずみで散逸す
る項であり，ガラス性由来の塑性的挙動を表
すものと考えることができる．各 Ci は弾性
率に相当しており、第４項以降の指数関数は、
変形によるエネルギーの散逸を表し，塑性変
形的な非線形の応答を表すもので、および
はこの非線形性強さを表すパラメーターで
ある。 
一軸伸長の場合には，複屈折n は 
 

GGRR CCn     (6) 
 

と表すことができ，修正応力光学則（MSOR）
と呼ばれる．ここで，i=R or G は高分子の配
向由来であるR成分とガラス性から現れるG
成分を表す．Ciは i 成分の応力光学係数であ
る．この MSOR を二軸伸長に適用する．す
なわち，(5)式の第１～３項から，Rを計算し，
残りの項からG を計算し，(6)式に従って，
複屈折を計算する．こうした得られて計算結
果を，Fig.2 に示す。実験値と計算値の一致
はよく，二軸伸長下でも，MSOR が適用でき
ることがわかる． 
同様の測定と解析を，縦横の延伸比を変え

て行った．その結果，二軸変形様式によらず，
(5)式の W で，応力が記述できることがわか
った．(5)式の Wは，いわゆる BKZ 型の構成
方程式と等価である．ガラス転移領域での一
軸伸長実験から，ガラス転移領域での粘塑性
変形が BKZ 型の構成方程式で記述できるこ
とが示唆されていたが，本研究成果はそれを
支持するものである． 
 本研究の成果は，二軸伸長過程での複屈折
の発生を定量的に予測できることを表して
おり，位相差フィルム等の高分子光学フィル
ムの製造に有用な指針等となることが期待
される．その他，同様の検討を光学樹脂につ
いて行った， 
 

b) 構造性エラストマーの二軸伸長特性の
評価と分子論的制御方法の確立 ポリエチ
レンブロックアミド共重合体(以下 PEBAX)
をモデル高分子とし，190 ℃に熱した油圧式
プレス機により加圧し、十分に緩和させた後、
氷水により急冷を行った。以上の操作により
得られたフィルムを 70×70 mm にカットし、
測定温度を 17 ℃として二軸引張試験機を用
いて伸長を加え、ひずみ—応力測定を行った。 
 Fig.3 に、二軸引張試験機を用いて X 軸、
Y 軸方向にそれぞれ 0.1 mm/s、0.05 mm/s
の伸長速度で PEBAX を延伸したときの、伸
長比λに対する応力σの測定値を示す。破壊 
ひずみが 3%までは弾性変形を示している

が、そこから塑性変形特有の降伏挙動が確認
でき、さらに大変形領域になると応力の大き
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Fig. 2. Strech dependence of stress and birefrigence 
for biaxial stretch expreiemtns. 
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Fig. 3. Biaxial stretch experiment for PEBAX. 



な成長が見られる。この結果に対して，(5)
式で表される W の適用を試みた．その結果
を Fig.3 に示す．図からわかるように，各伸
長方向においてともに応力をよく再現する
ことができることがわかった。 
ハードセグメントであるポリアミドの影

響によりパラメーターにおける C4'の値がも
っとも大きく、また’の値も 8 でガラス的
な挙動を表す項であることがわかる。C5、C5'
の値の存在も、ガラス的な挙動が普遍量 I1
を主として表すことができないことを表し
ている。これは、言い換えると、ガラス状高
分子の構成方程式が、Finger テンソルのみで
はあまりうまく記述できず、Cauchy テンソル
が必要であることを意味している。 
現象論的には，(a)でみたガラス転移領域

近傍での無定形高分子の応答と，不均質系で
ある熱可塑性高分子では，大きな差がないこ
とがわかる．これは，不均質系での塑性的な
挙動の起源が，ハードセグメントに由来する
ためであると考えられる．塑性的な挙動は，
ハードセグメントの破壊等に関係している
が，その様子は二軸変形のモードによって変
わる可能性があった．しかしながら，本研究
の結果は，ハードセグメントの破壊が二軸変
形のモードによってほとんど変わらないこ
とを示している．破壊の様子が変わったとし
ても，それによって生じるエネルギーの散逸
が同程度であることを示しているのかもし
れない． 
 c)偏光イメージング法による流動誘起構
造解析 上記の研究を進めるに伴い，偏光
イメージング法により得たデータの解析手
法を進化させることができた．この結果，
偏光イメージング法が，複雑液体の流動誘
起構造解析に有用であることが判明した．
このため，偏光イメージング法をレオメー
ター治具内での流動観察に用いる研究を，
二軸伸長実験と平行して行った．具体的に
は，ひも状ミセル溶液を試料とし，ずり流
動下での流動誘起構造の観測に利用した．
この結果，円錐円盤型治具では，流動誘起
構造は定常的になく振動を示し，散逸構造
とみなせることがわかった．さらに複屈折
と応力の比較から，応力場が不均質になっ
ていることを明らかにすることができた．
この研究による成果は，第６３回高分子学
会討論会，第６２回レオロジー討論会で発
表した．高分子学会討論会では，発表学生
（大場尚登）はポスター賞を受賞し，高い
評価を得た． 
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