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研究成果の概要（和文）：（Al、Cr）ターゲットにタングステン（W）を加えた(Al、Cr、W)系被膜の有効性を明らかに
した。
（1）（Al60、CR25、W15）（C、N）および（Al64、Cr28、W8）（C、N）被膜の硬さは、3000 HV0.25N以上、スクラッチ
強度は、130 N以上であった.
（2）焼入れ鋼、焼結鋼、あるいは焼入れ焼結鋼の旋削において、(Al、Cr、W)系被膜は切削工具用被膜として用いるこ
とができる。

研究成果の概要（英文）：In order to improve both the scratch strength and the hardness of (Al,Cr)N 
coating film, the cathode material of an aluminum/chromium/tungsten target was used in adding the 
tungsten (W) to the cathode material of the aluminum/chromium target. To clarify the effectiveness of the 
aluminum/chromium/tungsten-based coating film, we measured the thickness, hardness and scratch strength 
of aluminum/chromium/tungsten-based coating film formed. The hardened steel, the sintered steel or the 
hardened sintered steel was turned, and the tool wear was experimentally investigated.
The following results were obtained: (1) The hardness of both the (Al60,Cr25,W15)(C,N) and the 
(Al64,Cr28,W8)(C,N) was over 3000 HV0.25N. (2) The scratch load of both the (Al60,Cr25,W15)(C,N) and the 
(Al64,Cr28,W8)(C,N) was over 130 N. (3) The aluminum/chromium/tungsten-based coating film can be used as 
a coating film of cemented carbide cutting tools in cutting hardened steel, sintered steel or hardened 
sintered steel.

研究分野： 機械工作
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  １版



１．研究開始当初の背景 
耐アブレシブ性に優れた高硬度セラミッ

クス膜を、耐欠損性に優れた超硬合金母材に
コーティングする技術は、新しい切削工具材
を開発するために、極めて有効な方法である。 
切削工具用被膜としては、Ti を主成分とする
Ti 系被膜の開発が、今まで進められてきた。 
近年、被膜の開発は、従来の Ti 系被膜から、

（Al，Cr）系被膜の開発に重点がおかれてい
る。これは、（Al，Cr）系被膜は、低摩擦係
数、高酸化温度という優れた被膜特性を有し
ているため、高温下（最高使用温度 1100℃）
でも安定して高硬度を維持することができ
るためである。しかしながら、（Al，Cr）系
被膜は耐密着性、および被膜硬度にやや劣る。 
以上のことから、耐密着性、および高アブ

レシブ性に優れた（Al，Cr）系被膜の開発が
急がれている。 

 
２．研究の目的 
研究代表者は、超硬合金母材の主成分であ

る WC に着目し、（Al，Cr）系被膜に W を加
えることで密着強度を高めることが可能で
あると考え、（Al，Cr）系ターゲットにタン
グステン（W）を加えた合金をターゲットに
使用した新しいタイプの（Al、Cr、W）系被
膜に着目した。次に、この被膜が耐密着性、
および高アブレシブ性に優れた被膜である
ことを明らかにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
耐密着性、および高アブレシブ性いずれに

も優れた切削工具用被膜として考案した新
しいタイプの被膜を実用化するために、 
（1）2 種類の Al-Cr-W 合金ターゲットを試作
し、4 種類の(Al，Cr，W)系被膜を超硬合金母
材に形成させた。 
（2）(Al，Cr，W)系被膜の被膜特性（被膜厚
さ、被膜硬度、密着強度）の評価を行った。
なお、密着強度は、スクラッチ試験による限
界荷重によって求めた。 
（3）(Al，Cr，W)系被膜をコーティングした
超硬インサートで焼入れ鋼、焼結鋼および焼
入れ焼結鋼の乾式旋削を行い、(Al，Cr，W)
系被膜の有効性を明らかにした。 
 
 
４．研究成果 
（1）被膜特性 
 表 1 に、被膜特性を示す。 
① (Al60,Cr25,W15)(C,N) 、 お よ び 
(Al64,Cr28,W8)(C,N)の被膜硬度は、それぞれ
3080HV0.25N、および 3050HV0.25Nで、(Al,Cr)N
の 2760HV0.25N、(Ti,Al)N の 2710HV0.25N より
高硬度である。  
② (Al60,Cr25,W15)(C,N) 、 お よ び 
(Al64,Cr28,W8)(C,N)被膜の密着強度は、いず
れも 130N 以上で、(Al,Cr)N の 77N、(Ti,Al)N
の 73N より高密着性である。 
以上ことから、（Al、Cr、W）ターゲット用

いて（Al、Cr、W）系被膜を形成させる場合、
窒炭化が望ましいことが分かる。 
 

表 1 被膜特性 

被  膜 
被膜 
硬度 

HV0.25N 

被膜 
厚さ 
(μｍ) 

密着

強度 

(N) 

(Al64,Cr28,W8)N 3140 4.4 93 

(Al60,Cr25,W15)N 3110 4.4 81 

(Al64,Cr28,W8)(C,N) 3050 3.5 >130 

(Al60,Cr25,W15)(C,N) 3080 3.3 >130 

 
 
（2）切削性能 

4 種類の(Al，Cr，W)系被膜をコーティング
した超硬インサートで焼入れ鋼、焼結鋼およ
び焼入れ焼結鋼の乾式旋削を行った結果、主
な工具損傷は、逃げ面摩耗幅であった。この
ため、切削距離(L)が逃げ面摩耗幅の最大値
(VBmax)に及ぼす影響を調べた。 
① 焼入れ鋼 SKD11（60HRC）旋削の場合 
切削速度 0.5 m/s、送り 0.1 mm/rev、切込み

0.1 mm で、焼入れ鋼の乾式旋削を行った。使
用した焼入れ鋼 SKD11 の化学成分を表 2 に
示す。 

 

表 2 化学成分 (mass %) 

Cr C Mo Mn Si V 

11.5 1.47 0.82 0.37 0.32 0.20 

 
 
図 1 に、工具の摩耗進行を示す。（Al，Cr）

系被膜に、タングステン（W）を加えた 5 種
類の（Al、Cr、W）系被膜コーテッド超硬イ
ンサートの摩耗進行は、市販の（Al，Cr）N
コーテッド超硬インサートの摩耗進行に比
べ か な り 遅 く な っ て い る 。 ま た 、
(Al64,Cr28,W8)(C,N) 、 お よ び
(Al60,Cr25,W15)(C,N)コーテッド超硬インサ
ートの摩耗進行は、市販の（Ti，Al）N コー
テッド超硬インサートの摩耗進行と同程度
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 工具の摩耗進行 
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以上のことから、（Al，Cr）系被膜に、タ
ングステン（W）を加えることは、工具の耐
摩耗性を向上させるのに有効である。 
 
③ 焼結鋼 (129 HBS)旋削の場合  
切削速度 5.0 m/s、送り 0.1 mm/rev、切込み

0.1 mm で、焼結鋼の乾式旋削を行った。使用
した焼結鋼の化学成分を表 3 に示す。なお、
焼結鋼の密度は、7.1 Mg/m3 である。 
 

表 3 化学成分 
 
 
 
 

 
焼結鋼切削においては、（Al，Cr）N コー

テッド超硬インサートの摩耗進行は、（Ti，
Al）N コーテッド超硬インサートの摩耗進行
に比べ、かなり遅いことが報告されている①～

③。このため、焼結鋼の旋削では、市販の（Al，
Cr）N コーテッド超硬インサートの摩耗進行
と比較した。また、4 種類の(Al，Cr，W)系被
膜をコーティングした超硬インサートの内、
焼入れ鋼の切削に有効な(Al64,Cr28,W8)(C,N)、
および(Al60,Cr25,W15)(C,N)コーテッド超硬
インサートを使用した。 
図 2 に、工具の摩耗進行を示す。焼結鋼旋

削の場合も、（Al、Cr、W）系被膜コーテッド
超硬インサートの摩耗進行は、市販の（Al，
Cr）N コーテッド超硬インサートの摩耗進行
に比べかなり遅くなっている。また、
(Al64,Cr28,W8)(C,N)コーテッド超硬インサー
トの摩耗進行がかなり遅くなっており、焼結
鋼の旋削では、(Al64,Cr28,W8)(C,N)が耐摩耗
性に有効な被膜であることが分かる。 
 

図 2 工具の摩耗進行 
 
③ 焼結焼入れ鋼（339HBS)旋削の場合 
 切削速度 0.42、1.67 m/s、送り 0.1 mm/rev、
切込み 0.1 mm で、焼入れ焼結鋼の乾式旋削
を行った。使用した焼入れ焼結鋼は、表 3 に
示した焼結鋼に熱処理を施し、高硬度にした
ものである。 
 図 3 に、工具の摩耗進行を示す。なお、切
削速度は、0.42 m/s の場合である。焼入れ焼
結鋼旋削の場合も、（Al、Cr、W）系被膜コー

テッド超硬インサートの摩耗進行は、市販の
（Ti，Al）N コーテッド超硬インサートの摩
耗進行に比べかなり遅くなっている。また、
(Al64,Cr28,W8)(C,N)コーテッド超硬インサー
トの摩耗進行と、(Al60,Cr25,W15)(C,N)コーテ
ッド超硬インサートの摩耗進行を比較する
と大差ない。そこで、切削速度を 1.67 m/s に
上昇させて焼入れ焼結鋼の高速度旋削を行
った。 
図 4 に工具の摩耗進行を示す。なお、切削

速度は、1.67 m/s の場合である。また、図 4
には、切削速度 0.42 m/s の場合も示す。高速
度旋削では、 (Al64,Cr28,W8)(C,N)コーテッド
超 硬 イ ン サ ー ト の 摩 耗 進 行 は 、
(Al60,Cr25,W15)(C,N)コーテッド超硬インサ
ートに比べ遅くなっており、焼結焼入れ鋼の
高速度旋削では、(Al64,Cr28,W8)(C,N)が耐摩
耗性に有効な被膜であることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 工具の摩耗進行（切削速度 0.42 m/s） 

 

図 4 工具の摩耗進行（切削速度 1.67 m/s） 
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