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研究成果の概要（和文）：Zn電解採取における省エネルギーの不溶性アノードの開発を目指し，Pb基地に低酸素過電圧
の触媒粉末を分散させたPb基アノードが粉末圧延法によって調製され，アノード電位の低下に及ぼす触媒粉末の効果が
研究された．定電流電解およびアノード分極測定によって，Pb基地に分散されたRuO2が酸素過電圧の低減に効果がある
ことが明確にされた．Pb-RuO2アノードのアノード電位は，RuO2含有量0.60 mass%付近において急激に低下した．そし
て，0.70～1.50 mass%RuO2を含有するPb基アノードのアノード電位は，純Pbアノードのそれに比して300～350 mV低い
ものであった．

研究成果の概要（英文）：In order to develop an energy-saving insoluble anode for Zn electrowinning, 
Pb-based anodes in which catalyst powders of low oxygen evolution overpotential were spread over the Pb 
substrate were prepared by powder-rolling method and the effect of the catalyst powder on lowering of the 
anode potential was investigated. It was clearly shown by galvanostatic electrolysis and anode 
polarization measurement that the RuO2 powder dispersed to the Pb substrate was effective in reduction of 
oxygen evolution overpotential. The anode potential of Pb-RuO2 anode fell remarkably around RuO2 content 
of 0.60 mass%, and the anode potential of the Pb-based anodes containing 0.70-1.50 mass%RuO2 was 300-350 
mV lower than that of the pure Pb anode.

研究分野： 材料電気化学

キーワード： 不溶性アノード　Zn電解採取　Pb基アノード　酸素過電圧　省エネルギー　電極触媒　粉末圧延法
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１．研究開始当初の背景 
Zn 電解採取用不溶性アノードには，これ

まで大気中鋳造・圧延によって製造された
Pb-1mass％Ag 合金が使用されてきた．とこ
ろが，Ag を含有する Pb 基鋳造圧延合金は，
きわめて高価であるにもかかわらず，高温・
高濃度 H2SO4 溶液中で低速腐食クリープ現
象を引き起こし，1～2 年という比較的短期間
で寿命をむかえる．一方，Pb 基合金の低速
腐食クリープは「転位クリープ変形機構」で
進行するため，転位移動を阻止する結晶粒界
の役割がきわめて重要である．さらに，これ
まで研究代表者らが行った鉛蓄電池に関す
る研究より，粉末圧延法で作製した Pb-Sn 合
金は，従来の鋳造法によって製造した同組成
の Pb-Sn 合金に比して結晶組織の著しい微
細化を実現できた．その結果，粉末圧延法で
作製したヘテロ構造を有する Pb-Sn 合金で
は，定常クリープ速度が，大気中のみならず
H2SO4溶液中通電下においても，従来法であ
る鋳造圧延法によって作製した Pb 基合金に
比較して最大で 1/120 の値まで大幅に低下し，
かつてない卓越した耐クリープ特性を示す
ことを確認できた． 
一方，レアアース・レアメタルに象徴され

るように，国際間の金属資源の獲得競争は今
後も一段と顕在化すると考えられる．そのよ
うな情勢で，我が国における非鉄金属製錬の
技術力ならびに国際的な競争力を維持発展
させることは，資源戦略・安全保障の観点か
らもきわめて重要である．とりわけ，Zn 電
解採取等の電解プロセッシングは，副産物と
してレアアース・レアメタルを製造できる重
要な技術分野であり，革新的な技術を導入す
ることで，生産コストならびにエネルギーコ
ストを削減し，国内産業としての基盤を強化
することが中・長期的に必要不可欠である． 
 
 
２．研究の目的 
本課題では，粉末圧延法により製造したヘ

テロ構造 Pb-Ag 基合金を Zn 電解採取用不溶
性アノードに適用し，長寿命・省エネルギー
の新規電極材料を開発・実用化することを目
的とした． 
上記の目的を達成するために，① 粉末圧

延法にて，新規にヘテロ構造 Pb-Ag 合金を製
造し，高温・高濃度 H2SO4溶液中，通電状態
において不溶性アノードの低速腐食クリー
プ挙動を明らかにする．ここでは，研究代表
者らが開発した電気化学腐食クリープ装置
を利用することにより，電解プロセッシング
を模擬した「通電下における電極材料のクリ
ープ変形挙動」がその場解析できる．また，
② 酸性 ZnSO4 電解液中における Zn 電解採
取試験を実施し，新規電極材料を実用化する
際の電圧効率ならびに電流効率を調査する
とともに，これらの電解効率に影響する支配
因子を交流インピーダンス法によって解析
する． 

研究代表者らがこれまで実施した「鉛蓄電
池用 Pb 基合金格子」に関する研究から，粉
末圧延法により製造したヘテロ構造 Pb-Ag
基合金を Zn 電解採取用不溶性アノードに適
用した場合には，電極寿命の大幅な延長の他
に，厚さ・重量の低減，材料費の削減など，
生産コスト・エネルギーコストの面で様々な
効果が期待できる．そのため，具体的には，
新規不溶性アノードの目標値として，(1) 電
極の定常クリープ速度：従来型 Pb-Ag 鋳造圧
延合金の 1/20 以下，(2) 製品 Zn 中の汚染 Pb
量：従来型合金をアノードに使用した場合の
1/5 以下，(3) 電極材料の厚さ・重量の削減：
従来型合金に対し 30％削減，(4) 電解採取の
エネルギー効率：従来型合金をアノードに使
用した場合の 10～20％向上 を設定した． 
 
 
３．研究の方法 
本課題では，粉末圧延法により，微細結晶

粒がヘテロ構造を有する Pb-Ag 合金を製造
し，長寿命かつ省エネルギーの Zn 電解採取
用不溶性アノードとして実用化する． 
すなわち，現行の Pb-1.0mass％Ag 鋳造圧

延合金から得たアトマイズ粉末を出発材料
として，① 粉末圧延法にてヘテロ構造の
Pb-1.0mass％Ag 基合金を調製し，電気化学
腐食クリープ装置により高温・高濃度 H2SO4

中，通電下における耐クリープ性を調査する．
また，卓越した耐クリープ性が確認された新
規電極材料を用いて，実操業を想定した
（ZnSO4＋H2SO4）電解液中における定電流
電解採取を行い，② 電極の化学的安定性な
らびに電解効率を調査するとともに，エネル
ギー効率に関与する支配因子を交流インピ
ーダンス法にて解析する．さらに，優位性が
確認されたヘテロ構造 Pb-Ag 粉末圧延合金
に関して，③ 新規電極材料の実用化のため，
プロトタイプによる長期間電解試験を実施
した．しかしながら，現行アノードは Pb-Ag
鋳造圧延合金であり，Zn 電解採取時に，そ
の表層は Pb-Ag 合金ではなく，表面生成物で
ある電子伝導性の PbO2 によって覆われる．
そのため，アノード電位は PbO2 上の酸素過
電圧によって支配されると考えられる．とこ
ろが，PbO2 上の酸素過電圧は，他の酸化物
上での酸素過電圧と比較して必ずしも低い
ものではない．例えば，PbO2＞β-MnO2＞
PtO2≒Co3O4＞IrO2＞RuO2 の順となり，む
しろ高酸素過電圧の酸化物に分類される．し
かも，これまでの製造法では，溶解・鋳造を
行うため，前述のような低酸素過電圧の酸化
物を分散させた不溶性アノードを作製する
ことは困難であった．それに対し，本課題で
採用する粉末圧延法では，それが可能となる．
すなわち，出発材料を「Pb 粉末と低酸素過
電圧の酸化物粉末」の混合物とし，粉末圧延
法によって，図１に示すような新規アノード
を作製することができる．そこで，④ 粉末
圧延法によって，Pb 基質中に，より酸素過



電圧の低い酸化物を分散させた形態の新規
アノードを作製し，アノード電位ひいては電
解に要する電力料金を大幅に低下させるこ
とを試験・実証した． 
 

 
図１ （a）従来法で作製した Pb 基アノード
と（b）粉末圧延法にて Pb 基質に高活性な酸
化物を分散させた新規アノードでの酸素過
電圧の比較 
 
 
４．研究成果 
（１）粉末圧延法による「低酸素過電圧の酸
化物微粒子を分散させた Pb 基不溶性アノー
ド」の製造および材料試験による機械的特性
の評価： Pb 基アトマイズ粉末ならびに酸化
物微粒子を出発材料として，粉末圧延法によ
り「低酸素過電圧の酸化物微粒子を分散させ
たヘテロ構造 Pb 基不溶性アノード」を製造
し，引張試験ならびに硬度試験を実施した．
これらの材料試験で求められる破断応力や
ビッカース硬度などの機械的特性からは，Pb
基合金不溶性アノードの耐クリープ性に及
ぼす材料側因子の影響を解明できた． 
 

 
図２ H2SO4 溶液中通電下での現行アノード
と新規アノードのクリープ変形挙動の相違 
 

図２には，現行の Zn 電解採取用不溶性ア
ノードである Pb-0.71mass%Ag 鋳造圧延合
金と新規不溶性アノードとして期待される
Pb-0.71mass%Ag 粉末圧延合金のクリープ
変形挙動の相違を示す．クリープ試験は電気

化学クリープ試験装置を用い，実際の Zn 電
解採取の稼働状況を模擬した「30℃，150 g 
L-1 H2SO4溶液中，応力 15.0 MPa，10 mA 
cm-2通電下」で実施された．ここで，現行ア
ノードである Pb-0.71mass%Ag 鋳造圧延合
金は，35％以上のクリープ変形を引き起こし，
約 100 ks で破断した．これに対し，新規不
溶 性 ア ノ ー ド と し て 期 待 さ れ る
Pb-0.71mass%Ag 粉末圧延合金は，通電下の
クリープ試験でも全く変形せず，卓越した耐
クリープ性を確認することができた． 
（２）Pb 基不溶性アノードの酸素過電圧

の低減と Zn 電解採取における所要電力の削
減： 「低酸素過電圧の酸化物微粒子を分散
させた Pb 基不溶性アノード」を用い，Zn 電
解採取試験を実施した．すなわち，（ZnSO４

＋H2SO4）電解液中で長期間定電流電解を行
い，印加電流，槽電圧，アノード電位，カソ
ード電位を計測し，電圧効率，電流効率およ
びエネルギー効率を算出した．その結果，新
規不溶性アノードである Pb-1.0wt.％RuO2

粉末圧延合金の酸素過電圧は，現行の
Pb-0.7wt.％Ag 合金に比して約 319 mV 低減
されることが判明した．この値は Zn 電解プ
ロセッシングにおいて 9％超の消費エネルギ
ー削減に相当し，新規不溶性アノードの有用
性が確認できた（図３参照）． 
 

 
図３ 各種 Pb 基アノードの酸素過電圧 

 
（３）Ru 酸化物の酸化度と酸素過電圧の

関係の解明： 反応性スパッタにより酸化度
の異なる Ru 酸化物を作製し，RuO2 の酸化
度と酸素過電圧の関係を明らかにした． 
（４）クラッドタイプ Pb 基不溶性アノー

ドの製造と特性評価： Pb-RuO2 粉末圧延ア
ノードの作製方法の改善を行い，実用サイズ
の新規不溶性アノードを製造した．すなわち，
高価な RuO2の使用量を低減するため，表層
に RuO2 を濃化させたクラッドタイプの Pb
基不溶性アノードを作製し，長期間の実操業
試験にてその有用性を確認した． 
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