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研究成果の概要（和文）：本研究ではグラフェンのモアレ構造を利用した、分子ネットワークの生成を試みた。鉄フタ
ロシアニンの成長ではモアレパターンおよびドメイン境界など表面構造に影響を受けることを見出した。また、グラエ
フェンとPtの相互作用により、燃料電池への応用が期待される新規含窒素有機化合物をグラフェンと化学的に結合した
状態で安定化させることに成功した。この材料は600℃程度でも分解せず、安定しているため応用面からも期待できる
。モアレ構造のない、HOPGではこのような結合は生成せず、Pt上のグラフェンのモアレ構造が影響していることが示唆
される。

研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to synthesize pattered molecular network on graphene 
moire structure. First, I found that moire pattern and domain boundary affects growth of Iron 
phthalocyanine on graphene. In addition, I succeeded in immobilization of a new organonitrogen compound 
on graphene owing to graphene and Pt(111) interaction. In the case of HOPG, this immobilization was not 
observed, which means that moire structure and/or Pt(111) substrate is crucial for this reaction. 
Moreover, this organonitogen compound might show the activity for oxygen reduction reaction because of 
the nitrogen site. After immobilization, nitrogen site dose not change according to XPS. Furthermore 
structure of this material remains even after annealing at 873 K in vacuum. From STM measurement, density 
of this compound is quite high. These results indicate that this material is a good candidate for a fuel 
cell.

研究分野： 材料化学

キーワード： グラフェン　STM　モアレ構造
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）デバイスの微細化はとどまることを

知らず、現在では、ナノスケールでの構造の
制御が求められる段階まで発展してきてい
る。リソグラフィなどを利⽤したトップダウ
ンによる加⼯が主流であったが、近年では分
⼦をナノスケールで配列させ、機能化させる
ボトムアップの⼿法の研究も活発になって
いる。この⼿法において課題となっているの
が、様々な分⼦をナノスケールで規則正しく
配列させることである。 

（２）そこで、本研究では結晶構造の周期
の違いによって⽣じるモアレパターン(図１) 

図 1 モアレパターンの模式図 
2 つの層の重なる⾓度によって 2 種類の 

モアレパターンが出現している 
 

に注⽬した。この周期性は各物質の結晶構造
と重なる⾓度によって、厳密に決定される。
まさに⾃然が作り出す、ナノスケールのテン
プレートと⾔える。本研究ではモアレパター
ンを利⽤した、種々の分⼦の成⻑を試みた。 

（３）⼀⽅でグラフェンは⾼移動度など
様々な魅⼒的な物性から⼤きな注⽬を集め
ていた。これらに様々な分⼦を修飾すること
で、物性を変調させる⼿法はグラフェンの可
能性を広げるものとして活発に研究が⾏わ
れていた。しかし、パターンを制御した修飾
をすることは困難であり、その⼿法の開発が
求められていた。 
２．研究の⽬的 
 上述したように、モアレパターンを利⽤し
た分⼦の厳密な配列・制御を⽬指した。また
分⼦の⼤きさや形状によるモアレパターン
の影響の違いを明らかにすることも⽬指し
た。同時にテンプレートとして⽤いたグラフ
ェンの周期的な修飾も⽬指した。 
３．研究の⽅法 
本研究では様々なモアレパターンが⽣成す

ることが知られている Pt(111)上に成⻑させ
たグラフェンをテンプレートとして⽤いた。
具体的にはスパッタアニールによって清浄
化した Pt(111)基板に炭素源としてベンゼン
を 1000℃付近で曝露することによってグラ
フェンを⽣成した。グラフェンの成⻑やモア
レパターンの⽣成は、低速電⼦線回折(LEED)

および⾛査トンネル顕微鏡(STM)で確認した。
その後、鉄フタロシアニン(FePc)および東京
⼤学野崎研究室で新規に合成された分⼦[1] 
(ここでは IQP と呼ぶ)を蒸着もしくは溶液で
成膜し、LEED, STM, X 線光電⼦分光法(XPS)
などによりモアレパターンが成⻑にどのよ
うに影響しているかについて調べた。 
４．研究成果 
（１）グラフェン/Pt(111)上での FePcの蒸着
による成⻑ 
鉄フタロシアニン(FePc)を真空蒸着を⽤い

て成膜し、モアレパターンの影響があるかど
うかを調べた。まずはグラフェンを Pt(111)
上に作製した。図 2 のようなモアレパターン
が観察され、グラフェンが⽣成していること
がわかる。さらにドメインの境に構造の乱れ
たドメイン境界が⽣じていることもわかる。 

この試料に FePc を真空蒸着した結果が図 3
の STM 像である。清浄なグラフェンには⾒
られない、粒状の構造が数多く⾒られ、FePc
が蒸着されていることがわかる。 

明瞭なモアレパターン上では図 4 左に⽰すよ
うに特定のパターンの箇所にのみ FePc が蒸
着されていることがわかる。すなわち、モア
レパターンを反映した成⻑の実現に成功し
たといえる。またドメインバウンダリ上にも
著しく⾼密度で FePc が蒸着されていること
もわかる。これらのことからグラフェン構造
の変調が FePc の成⻑に⼤きく影響すること
が⽰唆される。 

図 2 (a)(b)グラフェン⽣成後の STM像 
2種類のモアレパターンとその境界に 
ドメインバウンダリが確認できる 

図 3 FePc蒸着後の STM像  
⽩丸が FePc⼀分⼦に対応 

3.9nm



蒸着量を増やし、2 層分の FePc を蒸着した試
料の STM 像が図 5 である。⼀様に FePc が成
⻑している様⼦が確認され、モアレ構造に影
響を受けていないことが⽰唆される。すなわ
ちモアレ構造はグラフェン上に成⻑した１
層⽬のみに影響を及ぼしていると考えられ
る。また、蒸着後の XPS スペクトルから FePc
は分解せずに成膜されていることを確認し
た。 

 
（２）新規分⼦ IQPの蒸着 

IQP は図 6 の様な形状をしており、東京⼤学
野崎研究室により合成されたものを提供し
ていただき、実験を⾏った。この分⼦は、窒
素原⼦の位置がカーボンアロイ触媒として
⾼い活性を⽰すと理論的に予測されている
位置である。そのため、グラフェンの表⾯積
の広さを利⽤し、グラフェン上に修飾するこ
とができれば、⾼性能なカーボンアロイ触媒
に成るのではないかと期待して実験を⾏っ
た。カーボンアロイ触媒とは酸素還元反応に
おいて触媒性を⽰す含窒素有機化合物のこ
とで、燃料電池の⽩⾦代替触媒として注⽬を
集めている。 

 (2-1) 蒸着による成膜 
FePc の場合と同様に真空蒸着による成膜を
試みた。XPS では蒸着の量に⽐例して、窒素
原⼦の量が増加し、蒸着していることは確認
できたが、STM では分⼦が確認できなかった。
これは蒸着中に k-cell 中で⼆量化が起きてい
ることにより、反応性の⾼い部位が失活し、
共有結合による安定化が起こっていないた
めであると考えられる。 

(2-2) 溶液による成膜 
そこで、k-cell で蒸着する⽅法ではなく、グ
ラフェンを成⻑させた後に、真空チャンバー
から取り出し、溶液中で反応を進⾏させる⼿
法を試みた。この⽅法によって、⼆量化を起
こす前にグラフェンと反応し、共有結合をも
った修飾の実現と、それらがモアレパターン
によって配列することを⽬指して、実験を⾏
った。 
 具体的には FePc の実験と同様にグラフェ
ンを Pt(111)上に作製し、LEED,STM で成⻑を
確認した後に真空外に取り出し、IQP を溶か
した溶液中に基板を浸漬させることで反応
させた。その後、再び真空チャンバー内に戻
し、LEED,STM,XPS を⽤いて観察を⾏った。
さらに真空中で加熱することで、共有結合を
形成しているかどうかについて確認を⾏っ
た。(共有結合を⽣成していれば⾼温に加熱し
た後も分⼦の存在が確認できる。⼀⽅で物理
吸着の場合は加熱すれば分⼦は再蒸発して、
グラフェンのみが確認される。) 
 以下に実験結果を⽰す。 
図７左は溶液中で反応させた後に、加熱を

せずに測定を⾏った XPS の結果である。N1s
のピークが確認され、溶液での処理によって
も成膜が⾏われていることがわかる。また N
１ｓのピークの位置が三配位の graphitic に帰
属される値であり、分⼦が分解せずに成膜さ
れていることを⽰唆している。 

成膜直後では⼤気に曝露し、溶液中に浸漬
させたことによって LEED,STM は観測不能
であった。そこで真空中で加熱を⾏い、
STM,LEED,XPS の測定を試みた。 
図 8 左は 600℃で１時間加熱を⾏った後の
STM 像であるが、Pt(111)のステップ構造の上
に凹凸のある構造が確認される。清浄なグラ
フェンの像と⽐較すると 1nm 程度の物質が
成膜されていることがわかる。分⼦の⾼さは
1nm 程度であるので、分⼦ 1 層分が残ってい

4.0nm

図 4 (左) モアレパターン上の FePc     
(右) ドメインバウンダリ上の FePc 
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図 5 (左) FePcを 2層分蒸着後の STM像  
(右) 同試料の XPS N1sスペクトル 

図 7 (左) 成膜直後の N1ｓスペクトル  
(右) 600℃に加熱した後の N1sスペクトル 

図 6 成膜に使⽤した IQP分⼦の構造 
窒素の位置がカーボンアロイ触媒として
⾼活性を⽰すことが期待 
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ることになる。グラフェンと化学結合を作れ
るのは 1 層分だけであるので、このことはグ
ラフェンと化学結合を作った分⼦のみが⾼
温の加熱でも残り、それ以上の部分は物理吸
着であったために、⾼温で蒸発した結果であ
ると考えられる。残念ながらモアレパターン
を反映したような周期的な構造は⾒られず、
LEED も観察できなかった。 

⼀⽅で XPS の結果（図７右）から、600℃
に加熱後も窒素のピークが観測され、⾼温で
も分解せずに基板上に残っていることがわ
かった。N1s スペクトルから⾒積もった蒸着
量は STM 像の被覆率に近い値を⽰している。
さらにドープ位置は変わらず、カーボンアロ
イ触媒において、⾼活性が期待される位置の
ままであった。以上の結果から、溶液中でグ
ラフェンと IQP 分⼦を反応させることで、グ
ラフェンと化学結合を⽣成し、⾼温でも初期
の構造を維持する安定な分⼦ネットワーク
の作製に成功したといえる。 

Pt(111)とグラフェンの相互作⽤が分⼦の化
学結合に寄与しているかどうかを確かめる
ため、平坦なグラフェン表⾯をもつ⾼配向熱
分解⿊鉛(HOPG)を⽤いて⽐較の実験を⾏っ
た。この場合は 600℃に加熱後、⼀様な⾼さ
の蒸着物は⾒られず、⼤部分の平坦な HOPG
表⾯と⼀部分に蒸着物が⾒られた。この結果
から、⼀様な修飾にはグラフェン/Pt(111)が必
要であり、モアレパターンもしくは Pt(111)
の触媒性が影響しているのではないかと現
在は考えているが、詳細についてはさらなる
研究が必要である。 
[1] Ito, S.; Tokimaru, Y.; Nozaki, K.  
Chem. Commun. 2015, 51 (1), 221–224.  
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図 8 (左) 600℃に加熱後の STM像  
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